
Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Alcalinité mg/l CaCO3    89,000    

Arsenic 0,4000 mg/L    0,005    

Cadmium mg/L    0,002    

Conductivité µS/cm    2240,000    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,010    

Fer 6,0000 mg/L    0,408    

Matières en suspension 30,0000 mg/L    4,000    

Mercure mg/L    0,000    

Nickel 1,0000 mg/L    0,006    

pH 6  - 9,5 unité pH    7,200    

Plomb 0,4000 mg/L    0,001    

Température °C    1,000    

Zinc 1,0000 mg/L    0,152    

Debit m³/jour   Réf.1  Réf.1 4428  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Janvier

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Alcalinité mg/l CaCO3    69,000    

Arsenic 0,4000 mg/L    0,008    

Cadmium mg/L    0,002    

Conductivité µS/cm    2490,000    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,008    

Fer 6,0000 mg/L    0,323    

Matières en suspension 30,0000 mg/L    < 3    

Mercure mg/L    0,000    

Nickel 1,0000 mg/L    0,008    

pH 6  - 9,5 unité pH    7,300    

Plomb 0,4000 mg/L    0,001    

Température °C    1,000    

Thiosulfates mg/l S2O3-2    0,130    

Zinc 1,0000 mg/L    0,133    

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa    1,00    

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa    1,00    

Debit m³/jour  Réf.1  Réf.1  Réf.1 4428  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Alcalinité mg/l CaCO3  68,000      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,006      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2240,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,007      

Fer 6,0000 mg/L  0,332      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,400      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,118      

Debit m³/jour  Réf.1 4428  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Alcalinité mg/l CaCO3  83,000      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,007      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2230,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,007      

Fer 6,0000 mg/L  0,450      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Nickel 1,0000 mg/L  0,006      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,500      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,095      

Debit m³/jour  Réf.1 6659  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1  Réf.1

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Alcalinité mg/l CaCO3  76,000      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,008      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2280,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,008      

Fer 6,0000 mg/L  0,546      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  5,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,600      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,109      

Debit m³/jour  Réf.1 6659  Réf.1  Réf.1    
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,007 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,008 

Fer 3,0000 mg/L 0,412 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 2,700 

Nickel 0,5000 mg/L 0,007 

Plomb 0,2000 mg/L 0,001 

Zinc 0,5000 mg/L 0,121 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 1 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Alcalinité mg/l CaCO3    51,000    

Aluminium mg/L    0,147    

Arsenic 0,4000 mg/L    0,002    

Cadmium mg/L    0,002    

Conductivité µS/cm    559,000    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,113    

Dureté mg/l CaCO3    223,000    

Fer 6,0000 mg/L    0,254    

Matières en suspension 30,0000 mg/L    4,000    

Mercure mg/L    < 2E-05    

Nickel 1,0000 mg/L    0,013    

Plomb 0,4000 mg/L    0,001    

Température °C    1,400    

Zinc 1,0000 mg/L    0,102    

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa    1,30 Réf.2    

Debit m³/jour  35190 34985 34894 34757 34031 33755 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Janvier

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Alcalinité mg/l CaCO3    55,000    

Aluminium mg/L    0,150    

Arsenic 0,4000 mg/L    0,002    

Cadmium mg/L    0,002    

Conductivité µS/cm    597,000    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,125    

Dureté mg/l CaCO3    218,000    

Fer 6,0000 mg/L    0,267    

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L    0,243    

Matières en suspension 30,0000 mg/L    < 3    

Mercure mg/L    < 2E-05    

Nickel 1,0000 mg/L    0,014    

Plomb 0,4000 mg/L    0,001    

Température °C    1,000    

Zinc 1,0000 mg/L    0,104    

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa    1,41 Réf.3    

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa    1,00    

Debit m³/jour 33861 33332 32176 30999 28452 32647 33527 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Alcalinité mg/l CaCO3  48,000      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Aluminium mg/L  0,137      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  593,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,124      

Dureté mg/l CaCO3  218,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,264      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,015      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,111      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,41 Réf.4      

Debit m³/jour 32649 31916 31781 31490 30161 29105 29155 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Alcalinité mg/l CaCO3  58,000      

Aluminium mg/L  0,144      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  590,000      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Cuivre 0,6000 mg/L  0,131      

Dureté mg/l CaCO3  217,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,299      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,014      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,098      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  2,23 Réf.5      

Debit m³/jour 28828 28176 29021 28756 27998 27409 26765 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Alcalinité mg/l CaCO3  57,000      

Aluminium mg/L  0,134      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  607,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,136      

Dureté mg/l CaCO3  224,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,343      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Page 9 de 59

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,126 

Fer 3,0000 mg/L 0,285 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 2,300 

Nickel 0,5000 mg/L 0,015 

Plomb 0,2000 mg/L 0,001 

Zinc 0,5000 mg/L 0,107 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,017      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,119      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  4,00 Réf.6      

Debit m³/jour 26682 26179 25819 25770    

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 2 Motif : Valeur non conforme - À motiver par l'exploitant

Commentaires : concentrations en métaux respectent les critères de l'Attestation d'assainissement

Correctif :
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Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 3 Motif : Valeur non conforme - À motiver par l'exploitant

Commentaires : concentrations en métaux conformes  aux critères de l'attestation d'assainissement

Correctif :

Réf. : 4 Motif : Valeur non conforme - À motiver par l'exploitant

Commentaires : concentrations en métaux conformes aux critères de l'attestation d'assainissement

Correctif :

Réf. : 5 Motif : Valeur non conforme - À motiver par l'exploitant

Commentaires : Concentrations en métaux conformes aux critères de l'attestation d'assainissement

Correctif :

Réf. : 6 Motif : Valeur non conforme - À motiver par l'exploitant

Commentaires : concentrations en métaux conformes à l'attestation d'assainissement

Correctif :
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Alcalinité mg/l CaCO3    29,000    

Arsenic 1,0000 mg/L    0,000    

Conductivité µS/cm    1300,000    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,012    

Fer 6,0000 mg/L    0,950    

Matières en suspension 50,0000 mg/L    5,000    

Nickel 1,0000 mg/L    0,002    

pH 6,5  - 9,5 unité pH    7,500    

Plomb 0,4000 mg/L    < 0,0002    

Température °C    1,000    

Zinc 1,0000 mg/L    0,060    

Debit m³/jour   Réf.7  Réf.7 6256  Réf.7  Réf.7  Réf.7

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2018

Mois : Janvier

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,012 

Fer 3,0000 mg/L 0,950 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 5,000 

Nickel 0,5000 mg/L 0,002 

Plomb 0,2000 mg/L 0,000 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Debit m³/jour  Réf.7 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Debit m³/jour 0 0 0 0    
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Zinc 0,5000 mg/L 0,060 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 7 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Arsenic 1,0000 mg/L    0,044    

Cadmium 0,1500 mg/L    0,004    

Chrome 0,6000 mg/L    < 0,0002    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,009    

Matières en suspension 35,0000 mg/L    < 3    

Plomb 0,4000 mg/L    0,002    

Sélénium 3,0000 mg/L    0,045    

Zinc 1,0000 mg/L    0,078    

Debit m³/jour  7072 6955 6986 7001 6830 6710 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2018

Mois : Janvier

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Aluminium 10,0000 mg/L    0,089    

Argent 0,1000 mg/L    < 0,0005    

Arsenic 1,0000 mg/L    0,049    

Béryllium 1,0000 mg/L    < 0,0001    

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Cadmium 0,1500 mg/L    0,005    

Chrome 0,6000 mg/L    < 0,0002    

Cobalt 1,0000 mg/L    0,003    

Cuivre 0,6000 mg/L    0,011    

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L    < 0,2    

Matières en suspension 35,0000 mg/L    < 3    

Mercure 0,1000 mg/L    < 0,0002    

Plomb 0,4000 mg/L    0,002    

Sélénium 3,0000 mg/L    0,051    

Vanadium 5,0000 mg/L    < 0,2    

Zinc 1,0000 mg/L    0,090    

Debit m³/jour 6794 7067 7595 8253 10278 10071 10101 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Arsenic 1,0000 mg/L  0,043      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,044      

Zinc 1,0000 mg/L  0,077      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Debit m³/jour 10113 10093 10089 10035 9694 9378 9274 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Arsenic 1,0000 mg/L  0,041      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,004      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,048      

Zinc 1,0000 mg/L  0,083      

Debit m³/jour 9074 8939 9196 9080 8922 8756 8530 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Arsenic 1,0000 mg/L  0,042      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,004      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,050      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,044 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,010 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 1,500 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,048 

Zinc 0,5000 mg/L 0,082 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Zinc 1,0000 mg/L  0,076      

Debit m³/jour 8505 8462 8406 8447    
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Arsenic mg/L    0,027    

Cuivre mg/L    0,009    

Fer mg/L    0,360    

Matières en suspension mg/L    < 3    

Nickel mg/L    0,006    

Plomb mg/L    0,002    

Zinc mg/L    0,054    

Debit m³/jour  9621 10188 10602 10725 10589 10387 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire

Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Janvier

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Aluminium mg/L    0,082    

Arsenic mg/L    0,026    

Cadmium mg/L    0,003    

Chrome mg/L    < 0,0002    

Cuivre mg/L    0,010    

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7 8 9 10 11 12 13

Fer mg/L    0,378    

Matières en suspension mg/L    < 3    

Mercure mg/L    0,000    

Nickel mg/L    0,007    

Plomb mg/L    0,002    

Zinc mg/L    0,058    

Debit m³/jour 11864 12195 11675 12551 14486 19434 20678 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

14 15 16 17 18 19 20

Arsenic mg/L  0,026      

Cuivre mg/L  0,010      

Fer mg/L  0,594      

Matières en suspension mg/L  3,000      

Nickel mg/L  0,006      

Plomb mg/L  0,002      

Zinc mg/L  0,059      

Debit m³/jour 20463 19529 17729 18246 17428 17320 16859 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Arsenic mg/L  0,024      

Cuivre mg/L  0,008      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

21 22 23 24 25 26 27

Fer mg/L  0,471      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,007      

Plomb mg/L  0,001      

Zinc mg/L  0,057      

Debit m³/jour 15817 15224 16112 15629 14677 14817 15017 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

28 29 30 31

Arsenic mg/L  0,024      

Cuivre mg/L  0,008      

Fer mg/L  0,508      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,007      

Plomb mg/L  0,001      

Zinc mg/L  0,060      

Debit m³/jour 13878 12995 12510 13358    
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour      Réf.8  Réf.8  Réf.8

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Février

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Alcalinité mg/l CaCO3  65,000      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,008      

Cadmium mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  2500,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,007      

Fer 6,0000 mg/L  0,342      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  0,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,300      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Zinc 1,0000 mg/L  0,114      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour  Réf.8 6659  Réf.8  Réf.8  Réf.8  Réf.8  Réf.8

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Alcalinité mg/l CaCO3  78,000      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,008      

Cadmium mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  2680,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,006      

Fer 6,0000 mg/L  0,355      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,400      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,111      

Debit m³/jour  Réf.8 6659  Réf.8  Réf.8  Réf.8  Réf.8  Réf.8
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Alcalinité mg/l CaCO3  66,000      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,010      

Cadmium mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  2620,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,007      

Fer 6,0000 mg/L  0,454      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Mercure mg/L  0,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,008      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,800      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,105      

Debit m³/jour  Réf.8 6659  Réf.8  Réf.8  Réf.8  Réf.8  Réf.8

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28

Arsenic 0,4000 mg/L  0,009      

Cadmium mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  2490,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,006      

Fer 6,0000 mg/L  0,369      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,009 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,006 

Fer 3,0000 mg/L 0,380 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 1,875 

Nickel 0,5000 mg/L 0,007 

Plomb 0,2000 mg/L 0,001 

Zinc 0,5000 mg/L 0,106 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,400      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,094      

Debit m³/jour  Réf.8 3329  Réf.8  Réf.8    

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 8 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     25818 25502 25026 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Février

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Alcalinité mg/l CaCO3  61,000      

Aluminium mg/L  0,144      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,003      

Cadmium mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  600,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,130      

Dureté mg/l CaCO3  218,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,387      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Mercure mg/L  0,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,018      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées

Page 26 de 59

Document destiné aux utilisateurs autorisés du système. Toute distribution à l'extérieur du Ministère doit être autorisée.

© Gouvernement du Québec, 2022

2022-08-09Date de production du rapport : 

Système de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité – aspect eaux usées



Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Plomb 0,4000 mg/L  0,004      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,119      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,66 Réf.9      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 24769 24708 24809 24388 24287 24211 24007 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Alcalinité mg/l CaCO3  72,000      

Aluminium mg/L  0,121      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  585,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,119      

Dureté mg/l CaCO3  208,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,450      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,017      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Zinc 1,0000 mg/L  0,110      

Debit m³/jour 23906 24005 23516 23998 22830 23611 23411 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Alcalinité mg/l CaCO3  66,000      

Aluminium mg/L  0,123      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  542,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,122      

Dureté mg/l CaCO3  198,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,526      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,019      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,115      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 22441 22711 22716 22694 22550 22653 22908 
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,114 

Fer 3,0000 mg/L 0,443 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 1,875 

Nickel 0,5000 mg/L 0,017 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28

Aluminium mg/L  0,092      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  493,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,085      

Dureté mg/l CaCO3  188,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,407      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,013      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,080      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 23316 23314 23068 22962    
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Zinc 0,5000 mg/L 0,106 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 9 Motif : Valeur non conforme - À motiver par l'exploitant

Commentaires : concentrations en cuivre et zinc respectent les normes à l'effluent

Correctif :
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     0 0 0 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2018

Mois : Février

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Debit m³/jour 0 0 0 0 0 0 0 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28

Debit m³/jour 0 0 0 0    
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     11383 11248 11111 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2018

Mois : Février

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Aluminium 10,0000 mg/L  0,101      

Argent 0,1000 mg/L  < 0,0005      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,045      

Béryllium 1,0000 mg/L  < 0,001      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cobalt 1,0000 mg/L  0,003      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,010      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L  0,382      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Mercure 0,1000 mg/L  0,000      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Sélénium 3,0000 mg/L  0,045      

Vanadium 5,0000 mg/L  < 0,0002      

Zinc 1,0000 mg/L  0,073      

Debit m³/jour 10976 10834 10654 10530 10466 10435 10392 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Arsenic 1,0000 mg/L  0,049      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,010      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,049      

Zinc 1,0000 mg/L  0,074      

Debit m³/jour 10483 10608 10522 10449 10494 10493 10418 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic 1,0000 mg/L  0,053      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,011      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,047 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,009 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 1,500 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,053      

Zinc 1,0000 mg/L  0,079      

Debit m³/jour 10423 10578 10689 10646 10806 11741 12128 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28

Arsenic 1,0000 mg/L  0,043      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,008      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,047      

Zinc 1,0000 mg/L  0,068      

Debit m³/jour 12318 12301 12138 11423    
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,049 

Zinc 0,5000 mg/L 0,074 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     13611 12532 11624 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire

Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Février

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Aluminium mg/L  0,076      

Arsenic mg/L  0,025      

Cadmium mg/L  0,003      

Chrome mg/L  0,002      

Cuivre mg/L  0,008      

Fer mg/L  0,462      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Mercure mg/L  0,000      

Nickel mg/L  0,007      

Plomb mg/L  0,001      

Zinc mg/L  0,057      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Debit m³/jour 11828 11722 11325 11361 11216 10863 11612 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Arsenic mg/L  0,031      

Cuivre mg/L  0,007      

Fer mg/L  0,428      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,007      

Plomb mg/L  0,001      

Zinc mg/L  0,056      

Debit m³/jour 11451 11593 11565 12073 12164 11632 11922 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic mg/L  0,032      

Cuivre mg/L  0,008      

Fer mg/L  0,358      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,007      

Plomb mg/L  0,001      

Zinc mg/L  0,060      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Debit m³/jour 11838 11984 12281 11926 11522 12762 13386 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28

Arsenic mg/L  0,031      

Cuivre mg/L  0,007      

Fer mg/L  0,320      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,006      

Plomb mg/L  0,001      

Zinc mg/L  0,052      

Debit m³/jour 14566 14553 14152 13562    
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour      Réf.10  Réf.10  Réf.10

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Lac Séguin

Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Mars

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Arsenic 0,4000 mg/L  0,009      

Cadmium mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  2680,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,006      

Fer 6,0000 mg/L  0,507      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  3,000      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,400      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,094      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Debit m³/jour  Réf.10 3329  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Alcalinité mg/l CaCO3  59,000      

Aluminium mg/L  0,061      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,009      

Azote ammoniacal mg/l NH3-N  0,210      

Cadmium mg/L  0,003      

Carbone organique dissous mg/L  2,900      

Chrome mg/L  0,000      

Cobalt mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  2740,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,005      

Dureté mg/l CaCO3  1211,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,412      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 2,0000 mg/L  < 0,2      

Manganèse mg/L  0,212      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

Nitrates et nitrites mg/l n-NO2-
NO3

 0,590      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,400      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Phosphore total mg/l P  0,030      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Sulfates mg/L  1140,000      

Sulfures totaux mg/l S-2  < 0,04      

Température °C  1,000      

Thiosulfates mg/l S2O3-2  < 0,13      

Zinc 1,0000 mg/L  0,093      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour  Réf.10 5327  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic 0,4000 mg/L  0,009      

Cadmium mg/L  0,003      

Conductivité µS/cm  2890,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,006      

Fer 6,0000 mg/L  0,393      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,300      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,009 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,007 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,101      

Debit m³/jour  Réf.10 5327  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Arsenic 0,4000 mg/L  0,008      

Cadmium mg/L  0,003      

Carbone inorganique dissous mg/L     12,000   

Conductivité µS/cm  2740,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,011      

Fer 6,0000 mg/L  0,654      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  4,000      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

pH 6  - 9,5 unité pH  7,300      

Plomb 0,4000 mg/L  0,003      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,118      

Debit m³/jour  Réf.10 5327  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10  Réf.10
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Fer 3,0000 mg/L 0,492 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 2,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,007 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Zinc 0,5000 mg/L 0,102 

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 10 Motif : Il y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu être 
mesure, calculé ou estimé.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     22978 23025 22829 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Osisko-Nord

Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Mars

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Aluminium mg/L  0,092      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,002      

Conductivité µS/cm  536,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,082      

Dureté mg/l CaCO3  199,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,415      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,013      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Zinc 1,0000 mg/L  0,075      

Debit m³/jour 22937 22807 22662 22655 22932 23591 23908 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Alcalinité mg/l CaCO3  62,000      

Aluminium mg/L  0,098      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,001      

Carbone organique dissous mg/L  4,900      

Conductivité µS/cm  497,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,050      

Dureté mg/l CaCO3  195,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,149      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Mercure mg/L  < 2E-05      

Nickel 1,0000 mg/L  0,012      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,039      

Détermination de la toxicité létale 48h 
Daphnia magna

1,0000 UTa  1,00      
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Détermination de la toxicité létale 96h chez 
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

1,0000 UTa  1,00      

Debit m³/jour 22671 23497 23571 23685 23625 23407 23250 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Aluminium mg/L  0,080      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,001      

Cadmium mg/L  0,001      

Carbone organique dissous mg/L  4,500      

Conductivité µS/cm  505,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,038      

Dureté mg/l CaCO3  184,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,095      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,010      

Plomb 0,4000 mg/L  0,000      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,026      

Debit m³/jour 23064 23147 22779 22501 22495 22492 22442 
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,060 

Fer 3,0000 mg/L 0,250 

Matières en suspension 15,0000 mg/L 1,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,012 

Plomb 0,2000 mg/L 0,001 

Zinc 0,5000 mg/L 0,052 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Aluminium mg/L  0,097      

Arsenic 0,4000 mg/L  0,002      

Cadmium mg/L  0,001      

Conductivité µS/cm  547,000      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,072      

Dureté mg/l CaCO3  190,000      

Fer 6,0000 mg/L  0,342      

Matières en suspension 30,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,012      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Température °C  1,000      

Zinc 1,0000 mg/L  0,069      

Debit m³/jour 22239 22385 22917 23461 23501 24095 24642 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour      Réf.11  Réf.11  Réf.11

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minières - Waite Amulet

Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2018

Mois : Mars

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Debit m³/jour  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Debit m³/jour  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Debit m³/jour  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Debit m³/jour  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11  Réf.11

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 11 Motif : Le débit n'a pas été saisi pour cette date - La situation devrait être corrigée.
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     10895 10502 10143 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc à résidus Quémont 2

Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5 

Année : 2018

Mois : Mars

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Arsenic 1,0000 mg/L  0,041      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,008      

Fer 6,0000 mg/L  0,092      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,043      

Zinc 1,0000 mg/L  0,061      

Debit m³/jour 9894 9929 10831 11612 12412 13382 13746 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Aluminium 10,0000 mg/L  0,123      

Argent 0,1000 mg/L  < 0,0005      

Arsenic 1,0000 mg/L  0,045      

Azote ammoniacal 10,0000 mg/l NH3-N  0,240      

Béryllium 1,0000 mg/L  < 0,001      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cobalt 1,0000 mg/L  0,003      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,008      

Fer 6,0000 mg/L  0,112      

Fluorures 70,0000 mg/L  6,900      

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 10,0000 mg/L  < 0,2      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Mercure 0,1000 mg/L  < 0,0002      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

Plomb 0,4000 mg/L  0,001      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,050      

Sulfures totaux 1,0000 mg/l S-2  < 0,04      

Vanadium 5,0000 mg/L  < 0,0002      

Zinc 1,0000 mg/L  0,068      

Debit m³/jour 13226 13807 13658 13284 12471 11631 11173 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic 1,0000 mg/L  0,044      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,007      

Fer 6,0000 mg/L  0,111      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,006      

Plomb 0,4000 mg/L  0,002      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,050      

Zinc 1,0000 mg/L  0,065      

Debit m³/jour 10792 10514 10624 10739 10808 10864 10903 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Arsenic 1,0000 mg/L  0,039      

Cadmium 0,1500 mg/L  0,005      

Chrome 0,6000 mg/L  < 0,0002      

Cuivre 0,6000 mg/L  0,009      

Fer 6,0000 mg/L  0,170      

Matières en suspension 35,0000 mg/L  < 3      

Nickel 1,0000 mg/L  0,007      

Plomb 0,4000 mg/L  0,004      

Sélénium 3,0000 mg/L  0,045      
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélèvements

Paramètre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,042 

Chrome 0,3000 mg/L 0,000 

Cuivre 0,3000 mg/L 0,008 

Fer 3,0000 mg/L 0,121 

Matières en suspension 25,0000 mg/L 1,500 

Nickel 0,5000 mg/L 0,007 

Plomb 0,2000 mg/L 0,002 

Sélénium 1,5000 mg/L 0,047 

Zinc 0,5000 mg/L 0,063 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Zinc 1,0000 mg/L  0,057      

Debit m³/jour 10864 10810 10968 11582 12307 13233 14092 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Debit m³/jour     12803 12367 11752 

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire

Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Mars

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 5 6 7 8 9 10

Arsenic mg/L  0,027      

Cuivre mg/L  0,007      

Fer mg/L  0,377      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,006      

Plomb mg/L  0,001      

Zinc mg/L  0,050      

Debit m³/jour 11110 11005 11484 12439 13134 14302 14884 

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de paramètres et débits d'effluents d'eaux usées
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

11 12 13 14 15 16 17

Aluminium mg/L  0,088      

Arsenic mg/L  0,032      

Cadmium mg/L  0,004      

Chrome mg/L  < 0,0002      

Cuivre mg/L  0,006      

Fer mg/L  0,364      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Mercure mg/L  0,000      

Nickel mg/L  0,007      

Plomb mg/L  0,001      

Zinc mg/L  0,049      

Debit m³/jour 14257 14779 15096 14871 14104 13283 12171 

Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18 19 20 21 22 23 24

Arsenic mg/L  0,030      

Cuivre mg/L  0,005      

Fer mg/L  0,488      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,006      

Plomb mg/L  0,001      

Zinc mg/L  0,048      

Debit m³/jour 11480 11271 11238 11226 11503 11754 11637 
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Paramètre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélèvement

mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

25 26 27 28 29 30 31

Arsenic mg/L  0,031      

Cuivre mg/L  0,007      

Fer mg/L  0,683      

Matières en suspension mg/L  < 3      

Nickel mg/L  0,007      

Plomb mg/L  0,001      

Zinc mg/L  0,050      

Debit m³/jour 11275 12062 12845 13271 13731 14983 15890 
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Paramètres d'exécution

53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

2018

Janvier
Février
Mars

   Lieu : 

   Année :

   Mois :
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