Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
Composante : bassin de traitement des eaux usées miniéres - Lac Séguin
Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Auvril

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Arsenic 0,4000 mg/L 0,006
Cadmium mg/L 0,003
Conductivité uS/cm 2730,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,011
Fer 6,0000 mg/L 0,737
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 6,000
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,008
pH 6-95 unité pH 7,000
Plomb 0,4000 mg/L 0,004
Température °C 1,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,172
Debit m3/jour Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1 5327 Réf.1
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Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Québec rar

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Alcalinité mg/l CaCO3 51,000
Aluminium mg/L 0,047
Arsenic 0,4000 mg/L 0,005
Azote ammoniacal mg/l NH3-N 0,220
Cadmium mg/L 0,003
Carbone inorganique dissous mg/L 11,200
Carbone organique dissous mg/L 3,300
Chrome mg/L < 0,0002
Cobalt mg/L 0,000
Conductivité uS/cm 2680,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,006
Dureté mg/l CaCO3 1253,000
Fer 6,0000 mg/L 0,404
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 2,0000 mg/L <0,2
Manganese mg/L 0,240
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,007
Nitrates et nitrites mg/l n-NO2- <0,02
NO3
pH 6 -9,5 unité pH 7,200
Phosphore total mg/l P 0,010
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Sulfates mg/L 1160,000
Date de production du rapport: ~ 2022-08-09 Page 2 de 62
Québecan

© Gouvernement du Québec, 2022
Document destiné aux utilisateurs autorisés du systéeme. Toute distribution a I'extérieur du Ministere doit étre autorisée.



Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Sulfures totaux mg/l S-2 <0,04
Température °C 1,000
Thiosulfates mg/l S203-2 0,400
Zinc 1,0000 mg/L 0,103
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour Réf.1 Réf.1 5327 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Arsenic 0,4000 mg/L 0,005
Cadmium mg/L 0,004
Conductivité uS/cm 2480,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,013
Fer 6,0000 mg/L 0,746
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 3,000
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,009
pH 6 -9,5 unité pH 7,200
Plomb 0,4000 mg/L 0,003
Température °C 1,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,130
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Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Debit m3/jour Réf.1 5327 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Arsenic 0,4000 mg/L 0,004
Cadmium mg/L 0,003
Conductivité uS/cm 1890,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,909
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 6,000
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,006
pH 6 -9,5 unité pH 8,200
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Température °C 1,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,092
Debit m3/jour Réf.1 5327 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1 Réf.1
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 898,000
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Envirennement
et Lutte contre
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climatigues

Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30
Cuivre 0,6000 mg/L 0,027
Fer 6,0000 mg/L 1,100
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 7,000
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,006
pH 6 -9,5 unité pH 7,600
Plomb 0,4000 mg/L 0,004
Température °C 1,600
Zinc 1,0000 mg/L 0,121
Debit m3/jour Réf.1 319793
Moyenne mensuelle calculée pour les prélévements
Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Arsenic 0,2000 mg/L 0,004
Cuivre 0,3000 mg/L 0,013
Fer 3,0000 mg/L 0,779
Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 4,700
Nickel 0,5000 mg/L 0,007
Plomb 0,2000 mg/L 0,003
Zinc 0,5000 mg/L 0,124
Justification des dépassements et des données non transmises
Réf. : 1 Motif : Il'y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu étre
mesure, calculé ou estimé.
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et Lutte contre
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climatigues

Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Osisko-Nord
Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Auvril

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Alcalinité mg/l CaCO3 49,000
Aluminium mg/L 0,092
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Azote ammoniacal mg/I NH3-N 0,200
Cadmium mg/L 0,001
Carbone inorganique dissous mg/L 3,900
Carbone organique dissous mg/L 8,800
Chrome mg/L 0,001
Cobalt mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 565,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,079
Dureté mg/l CaCO3 186,000
Fer 6,0000 mg/L 0,196
Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 15,0000 mg/L <0,2
Manganese mg/L 0,053
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Mercure mg/L < 2E-05
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Ea EA
QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Nickel 1,0000 mg/L 0,012
Nitrates et nitrites mg/l n-NO2- 0,120
NO3
Phosphore total mg/l P 0,030
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sulfates mg/L 157,000
Sulfures totaux mg/l S-2 <0,04
Température °C 1,000
Thiosulfates mg/l S203-2 <0,13
Zinc 1,0000 mg/L 0,050
Détermination de la toxicité létale 48h 1,0000 UTa
Daphnia magna
Détermination de la toxicité létale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour 26265 26059 25900 26157 26064 25646 25658
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Aluminium mg/L 0,090
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 585,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,066
Dureté mg/l CaCO3 210,000
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QUébeC [ f o | Systéme de suivi environnemental
Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Fer 6,0000 mg/L 0,179
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,014
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 1,300
Zinc 1,0000 mg/L 0,060
Debit m3/jour 25441 25073 24899 24958 25230 25411 25781
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Aluminium mg/L 0,137
Arsenic 0,4000 mg/L 0,006
Cadmium mg/L 0,003
Conductivité uS/cm 610,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,105
Dureté mg/l CaCO3 218,000
Fer 6,0000 mg/L 0,317
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 13,000
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,020
Plomb 0,4000 mg/L 0,008
Température °C 1,000
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QUébeC [ f o | Systéme de suivi environnemental
Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Zinc 1,0000 mg/L 0,097
Debit m3/jour 25643 28187 28363 29364 29417 28851 29460
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Aluminium mg/L 0,211
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 574,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,087
Dureté mg/l CaCO3 205,000
Fer 6,0000 mg/L 0,328
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,019
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Température °C 1,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,110
Debit m3/jour 31780 37401 51429 71195 80042 92028 93519
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30
Aluminium mg/L 0,458
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Québec e

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30
Arsenic 0,4000 mg/L 0,004
Cadmium mg/L 0,003
Conductivité uS/cm 483,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,106
Dureté mg/l CaCO3 167,000
Fer 6,0000 mg/L 0,709
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 9,000
Mercure mg/L < 2E-05
Nickel 1,0000 mg/L 0,016
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Température °C 3,200
Zinc 1,0000 mg/L 0,210
Debit m3/jour 91561 93578

Moyenne mensuelle calculée pour les prélévements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,003

Cuivre 0,3000 mg/L 0,089

Fer 3,0000 mg/L 0,346

Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 5,300
Nickel 0,5000 mg/L 0,016

Plomb 0,2000 mg/L 0,003

Zinc 0,5000 mg/L 0,105
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QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 2 Motif : Valeur non conforme - A motiver par I'exploitant
Commentaires :
Correctif :
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Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Lieu :
Composante :
Station de mesure :
Année :

Mois :

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

bassin de traitement des eaux usées minieres - Waite Amulet
Effluent final - Waite Amulet

2018

Auvril

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Alcalinité mg/l CaCO3 32,000
Arsenic 1,0000 mg/L <0,0002
Conductivité uS/cm 1570,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,004
Fer 6,0000 mg/L 0,365
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L 6,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,002
pH 6,5 -9,5 unité pH 7,800
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 1,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,029
Debit m3/jour 0 0 0 0 0 4290 Réf.3
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Alcalinité mg/l CaCO3 32,000
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Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Arsenic 1,0000 mg/L < 0,0002
Conductivité uS/cm 1800,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,005
Fer 6,0000 mg/L 1,050
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 15,0000 mg/L <0,2
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L 3,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,001
pH 6,5 -9,5 unité pH 8,600
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 1,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,021
Debit m3/jour Réf.3 Réf.3 5230 Réf.3 Réf.3 Réf.3 Réf.3
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Alcalinité mg/l CaCO3 31,000
Arsenic 1,0000 mg/L 0,000
Conductivité uS/cm 1930,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,003
Fer 6,0000 mg/L 0,506
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L 6,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,001
pH 6,5 -9,5 unité pH 8,800
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Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 1,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,013
Debit m3/jour 0 0 0 3438 Réf.3 Réf.3 Réf.3
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Alcalinité mg/l CaCO3 30,000
Arsenic 1,0000 mg/L 0,000
Conductivité uS/cm 1920,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,004
Fer 6,0000 mg/L 1,410
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L 5,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,001
pH 6,5 -9,5 unité pH 8,700
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 1,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,018
Debit m3/jour Réf.3 4290 Réf.3 Réf.3 Réf.3 Réf.3 Réf.3
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Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30
Debit m3/jour Réf.3 4290

Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000

Cuivre 0,3000 mg/L 0,004

Fer 3,0000 mg/L 0,833

Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 5,000
Nickel 0,5000 mg/L 0,001

Plomb 0,2000 mg/L 0,000

Zinc 0,5000 mg/L 0,020

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 3 Motif : Il'y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu étre

mesure, calculé ou estimé.
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Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Lieu :

Composante :

Station de mesure :

Année : 2018
Mois : Auvril

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc a résidus Quémont 2
Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7

Aluminium 10,0000 mg/L 0,122

Argent 0,1000 mg/L < 0,0005

Arsenic 1,0000 mg/L 0,042

Béryllium 1,0000 mg/L < 0,001

Cadmium 0,1500 mg/L 0,004

Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002

Cobalt 1,0000 mg/L 0,002

Cuivre 0,6000 mg/L 0,012

Fer 6,0000 mg/L 0,250

Fluorures 70,0000 mg/L 7,800

Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 10,0000 mg/L <0,2

Matiéres en suspension 35,0000 mg/L 3,000

Mercure 0,1000 mg/L 0,000

Nickel 1,0000 mg/L 0,007

Plomb 0,4000 mg/L 0,004

Sélénium 3,0000 mg/L 0,049

Vanadium 5,0000 mg/L < 0,0002
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QUébeC [ f o | Systéme de suivi environnemental
Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Zinc 1,0000 mg/L 0,082
Debit m3/jour 15573 15515 15455 14771 14310 13842 13454
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Arsenic 1,0000 mg/L 0,039
Cadmium 0,1500 mg/L 0,005
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,009
Fer 6,0000 mg/L 0,207
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,008
Plomb 0,4000 mg/L 0,003
Sélénium 3,0000 mg/L 0,043
Zinc 1,0000 mg/L 0,104
Debit m3/jour 13230 12899 12069 11339 10780 10272 9804
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Arsenic 1,0000 mg/L 0,036
Cadmium 0,1500 mg/L 0,011
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Fer 6,0000 mg/L 0,148
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L 6,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,009
Plomb 0,4000 mg/L 0,003
Sélénium 3,0000 mg/L 0,040
Zinc 1,0000 mg/L 0,093
Debit m3/jour 9423 10137 10632 10687 10557 10492 10632
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Arsenic 1,0000 mg/L 0,032
Cadmium 0,1500 mg/L 0,009
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,185
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,007
Plomb 0,4000 mg/L 0,003
Sélénium 3,0000 mg/L 0,039
Zinc 1,0000 mg/L 0,071
Debit m3/jour 10897 11396 12718 15030 17980 21556 23972
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Québecan

© Gouvernement du Québec, 2022
Document destiné aux utilisateurs autorisés du systéeme. Toute distribution a I'extérieur du Ministere doit étre autorisée.



Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Québec rar

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

29 30

Arsenic 1,0000 mg/L 0,016

Cadmium 0,1500 mg/L 0,012

Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002

Cuivre 0,6000 mg/L 0,020

Fer 6,0000 mg/L 0,674

Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3

Nickel 1,0000 mg/L 0,013

Plomb 0,4000 mg/L 0,006

Sélénium 3,0000 mg/L 0,028

Zinc 1,0000 mg/L 0,268

Debit m3/jour 24789 25725

Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Arsenic 0,5000 mg/L 0,033
Chrome 0,3000 mg/L 0,000
Cuivre 0,3000 mg/L 0,011
Fer 3,0000 mg/L 0,293
Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 2,700
Nickel 0,5000 mg/L 0,009
Plomb 0,2000 mg/L 0,004
Sélénium 1,5000 mg/L 0,040
Zinc 0,5000 mg/L 0,124
Date de production du rapport: ~ 2022-08-09 Page 19 de 62
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Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire
Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Auvril

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7
Aluminium mg/L 0,093
Arsenic mg/L 0,028
Cadmium mg/L 0,003
Chrome mg/L < 0,0002
Cuivre mg/L 0,008
Fer mg/L 0,476
Manganese mg/L 0,186
Matiéres en suspension mg/L 3,000
Mercure mg/L 0,000
Nickel mg/L 0,006
Plomb mg/L 0,002
Zinc mg/L 0,035
Debit m3/jour 17468 17190 17037 16994 16195 15895 15258
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
8 9 10 11 12 13 14
Arsenic mg/L 0,027
Cuivre mg/L 0,006
Fer mg/L 0,529
Matiéres en suspension mg/L 3,000
Nickel mg/L 0,006
Plomb mg/L 0,001
Zinc mg/L 0,056
Debit m3/jour 14649 14027 13935 13698 13200 12586 12066
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
15 16 17 18 19 20 21
Arsenic mg/L 0,023
Cuivre mg/L 0,010
Fer mg/L 0,691
Matiéres en suspension mg/L 10,000
Nickel mg/L 0,009
Plomb mg/L 0,002
Zinc mg/L 0,073
Debit m3/jour 11710 12924 13706 14576 14770 14033 14320
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28
Arsenic mg/L 0,007
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
22 23 24 25 26 27 28

Cuivre mg/L 0,024

Fer mg/L 2,400

Matiéres en suspension mg/L 8,000

Nickel mg/L 0,009

Plomb mg/L 0,007

Zinc mg/L 0,138

Debit m3/jour 15518 18712 35356 66844 76727 87643 77150

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
29 30

Arsenic mg/L 0,007

Cuivre mg/L 0,024

Fer mg/L 2,400

Matiéres en suspension mg/L 17,000

Nickel mg/L 0,009

Plomb mg/L 0,007

Zinc mg/L 0,138

Debit m3/jour 65641 67735
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Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Lac Séguin
Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Mai

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5
Debit m3/jour Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
6 7 8 9 10 11 12
Arsenic 0,4000 mg/L 0,003
Cadmium mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 508,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,032
Fer 6,0000 mg/L 1,340
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 12,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,005
pH 6 -95 unité pH 7,900
Plomb 0,4000 mg/L 0,005
Température °C 4,500
Zinc 1,0000 mg/L 0,114
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
6 7 8 9 10 11 12
Debit m3/jour Réf.4 449641 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
13 14 15 16 17 18 19
Alcalinité mg/l CaCO3 43,000
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 751,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,017
Fer 6,0000 mg/L 0,633
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 5,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,004
pH 6 -9,5 unité pH 7,500
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Température °C 9,200
Thiosulfates mg/l S203-2 <0,13
Zinc 1,0000 mg/L 0,087
Détermination de la toxicité létale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Debit m3/jour Réf.4 274845 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4 Réf.4
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
20 21 22 23 24 25 26
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 1230,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,012
Fer 6,0000 mg/L 0,572
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 5,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,005
pH 6-95 unité pH 7,800
Plomb 0,4000 mg/L 0,003
Température °C 15,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,066
Debit m3/jour Réf.4 Réf.4 Réf.4 87897 Réf.4 Réf.4 Réf.4
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
27 28 29 30 31
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 1290,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,009
Fer 6,0000 mg/L 0,319
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,004
pH 6 -9,5 unité pH 8,000
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
27 28 29 30 31
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 23,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,044
Debit m3/jour Réf.4 121691 Réf.4 Réf.4 Réf.4

Moyenne mensuelle calculée pour les prélévements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002

Cuivre 0,3000 mg/L 0,018

Fer 3,0000 mg/L 0,716

Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 5,875
Nickel 0,5000 mg/L 0,005

Plomb 0,2000 mg/L 0,003

Zinc 0,5000 mg/L 0,078

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 4 Motif : Il'y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu étre

mesure, calculé ou estimé.

2022-08-09 Page 26 de 62
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Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Osisko-Nord
Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Mai

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5
Debit m3/jour 103890 117634 121112 121918 126635
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
6 7 8 9 10 11 12
Aluminium mg/L 0,526
Arsenic 0,4000 mg/L 0,004
Cadmium mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 300,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,122
Dureté mg/l CaCO3 104,000
Fer 6,0000 mg/L 0,640
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 7,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,012
Plomb 0,4000 mg/L 0,003
Température °C 4,200
Zinc 1,0000 mg/L 0,212
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
6 7 8 9 10 11 12
Debit m3/jour 122534 112245 101086 92891 89204 86889 81768
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
13 14 15 16 17 18 19
Alcalinité mg/l CaCO3 47,000
Aluminium mg/L 0,214
Arsenic 0,4000 mg/L 0,003
Cadmium mg/L 0,004
Conductivité uS/cm 444,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,194
Fer 6,0000 mg/L 0,555
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 15,0000 mg/L <0,2
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,026
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Température °C 9,500
Zinc 1,0000 mg/L 0,314
Détermination de la toxicité |étale 48h 1,0000 UTa
Daphnia magna
Détermination de la toxicité |étale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour 75731 69340 64677 59953 56072 52807 51387
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
20 21 22 23 24 25 26
Aluminium mg/L 0,168
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,005
Conductivité uS/cm 487,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,216
Dureté mg/l CaCO3 162,000
Fer 6,0000 mg/L 0,495
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,038
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Température °C 14,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,369
Debit m3/jour 52386 50159 48067 45138 41112 38816 42645
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
27 28 29 30 31
Aluminium mg/L 0,151
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,005
Conductivité uS/cm 474,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,174
Dureté mg/l CaCO3 159,000
Fer 6,0000 mg/L 0,409
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Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
27 28 29 30 31

Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,035
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Température °C 18,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,303
Debit m3/jour 41379 40550 39572 37187 36319

Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,003

Cuivre 0,3000 mg/L 0,177

Fer 3,0000 mg/L 0,525

Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 2,875
Nickel 0,5000 mg/L 0,028

Plomb 0,2000 mg/L 0,002

Zinc 0,5000 mg/L 0,300

Dépassement de la norme du pH

Date

pH minimal obtenu

Durée (HH:MM)

2018-05-01

8,4

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 5 Motif :

Commentaires :

Correctif :

Date de production du rapport :

Valeur non conforme - A motiver par I'exploitant
concentrations en cuivre et zinc respectent la directive 019

2022-08-09

pH maximal obtenu

Durée (HH:MM)

00:10 Réf.6
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Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 6 Motif : Valeur non conforme - A motiver par I'exploitant
Commentaires :  Traitement au lait de chaux dans le bassin Nord-Osisko pour le contr6le des baisses
de pH attribuables a la fonte des neiges
Correctif : Avis verbal au bureau local du MDDELCC le ler mai & 14h47

Arrét du traitement au lait de chaux

Date de production du rapport: ~ 2022-08-09 Page 31 de 62
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Waite Amulet
Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2018

Mois : Mai

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5
Debit m3/jour Réf.7 Réf.7 Réf.7 Réf.7 Réf.7
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
6 7 8 9 10 11 12
Alcalinité mg/l CaCO3 24,000
Arsenic 1,0000 mg/L < 0,0002
Conductivité uS/cm 601,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,013
Fer 6,0000 mg/L 0,455
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,001
pH 6,5 -95 unité pH 8,500
Plomb 0,4000 mg/L <0,0002
Température °C 4,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,084
Date de production du rapport : 2022-08-09 Page 32 de 62
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Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
6 7 8 9 10 11 12
Debit m3/jour Réf.7 5230 Réf.7 Réf.7 Réf.7 Réf.7 Réf.7
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
13 14 15 16 17 18 19
Debit m3/jour Réf.7 5230 Réf.7 Réf.7 Réf.7 Réf.7 Réf.7
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
20 21 22 23 24 25 26
Debit m3/jour Réf.7 Réf.7 5230 Réf.7 Réf.7 Réf.7 Réf.7
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
27 28 29 30 31
Alcalinité mg/l CaCO3 15,000
Conductivité uS/cm 600,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,007
Fer 6,0000 mg/L 0,192
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,001
pH 6,5 -9,5 unité pH 8,700
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 15,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,015
Date de production du rapport : 2022-08-09 Page 33 de 62
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
27 28 29 30 31
Debit m3/jour Réf.7 5230 Réf.7 Réf.7 Réf.7

Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000

Cuivre 0,3000 mg/L 0,010

Fer 3,0000 mg/L 0,324

Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 1,500
Nickel 0,5000 mg/L 0,001

Plomb 0,2000 mg/L 0,000

Zinc 0,5000 mg/L 0,050

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 7 Motif : Il'y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu étre

mesure, calculé ou estimé.
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc a résidus Quémont 2
Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5

Année : 2018

Mois : Mai

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5
Debit m3/jour 21590 18020 22778 22366 27886
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
6 7 8 9 10 11 12

Arsenic 1,0000 mg/L 0,038

Cadmium 0,1500 mg/L 0,018

Chrome 0,6000 mg/L 0,000

Cuivre 0,6000 mg/L 0,023

Fer 6,0000 mg/L 0,366

Matiéres en suspension 35,0000 mg/L 5,000

Nickel 1,0000 mg/L 0,010

Plomb 0,4000 mg/L 0,009

Sélénium 3,0000 mg/L 0,022

Zinc 1,0000 mg/L 0,196

Debit m3/jour 29022 29414 29383 27303 25141 21800 17521
Date de production du rapport : 2022-08-09 Page 35 de 62

Québecan

© Gouvernement du Québec, 2022
Document destiné aux utilisateurs autorisés du systéeme. Toute distribution a I'extérieur du Ministere doit étre autorisée.



Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
13 14 15 16 17 18 19
Aluminium 10,0000 mg/L 0,092
Argent 0,1000 mg/L < 0,0005
Arsenic 1,0000 mg/L 0,024
Béryllium 1,0000 mg/L < 0,001
Cadmium 0,1500 mg/L 0,013
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cobalt 1,0000 mg/L 0,005
Cuivre 0,6000 mg/L 0,016
Fer 6,0000 mg/L 0,509
Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 10,0000 mg/L <0,2
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Mercure 0,1000 mg/L 0,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,010
Plomb 0,4000 mg/L 0,007
Sélénium 3,0000 mg/L 0,029
Vanadium 5,0000 mg/L < 0,0002
Zinc 1,0000 mg/L 0,147
Debit m3/jour 13653 11969 12864 13518 12598 12282 11477
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
20 21 22 23 24 25 26
Arsenic 1,0000 mg/L 0,019
Cadmium 0,1500 mg/L 0,009
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
20 21 22 23 24 25 26
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,010
Fer 6,0000 mg/L 0,319
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,008
Plomb 0,4000 mg/L 0,003
Sélénium 3,0000 mg/L 0,026
Zinc 1,0000 mg/L 0,087
Debit m3/jour 11040 9727 9097 8920 8959 9045 8948
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
27 28 29 30 31
Arsenic 1,0000 mg/L 0,019
Cadmium 0,1500 mg/L 0,019
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,009
Fer 6,0000 mg/L 0,279
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,008
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Sélénium 3,0000 mg/L 0,028
Zinc 1,0000 mg/L 0,076
Debit m3/jour 8552 8514 8439 8613 8862
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parametre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Arsenic 0,5000 mg/L 0,025
Chrome 0,3000 mg/L 0,000
Cuivre 0,3000 mg/L 0,014
Fer 3,0000 mg/L 0,368
Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 2,375
Nickel 0,5000 mg/L 0,009
Plomb 0,2000 mg/L 0,005
Sélénium 1,5000 mg/L 0,026
Zinc 0,5000 mg/L 0,127
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QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire
Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Mai

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5
Debit m3/jour 92241 120204 108305 97508 98546
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
6 7 8 9 10 11 12
Arsenic mg/L 0,008
Cuivre mg/L 0,036
Fer mg/L 2,187
Matiéres en suspension mg/L 16,000
Nickel mg/L 0,006
Plomb mg/L 0,001
Zinc mg/L 0,133
Debit m3/jour 92261 78098 69237 59971 55167 50146 41467
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QUébeC [ f o | Systéme de suivi environnemental
Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
13 14 15 16 17 18 19
Aluminium mg/L 0,131
Arsenic mg/L 0,005
Cadmium mg/L 0,001
Chrome mg/L 0,000
Cuivre mg/L 0,012
Fer mg/L 0,782
Matiéres en suspension mg/L 4,000
Mercure mg/L 0,000
Nickel mg/L 0,005
Plomb mg/L 0,005
Zinc mg/L 0,040
Debit m3/jour 33487 27339 23336 22243 20874 19366 19137
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
20 21 22 23 24 25 26
Arsenic mg/L 0,004
Cuivre mg/L 0,010
Fer mg/L 0,455
Matiéres en suspension mg/L 5,000
Nickel mg/L 0,005
Plomb mg/L 0,004
Zinc mg/L 0,034
Debit m3/jour 22468 21738 19285 16525 14882 14215 16242
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
27 28 29 30 31
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,011
Fer mg/L 0,382
Matiéres en suspension mg/L <3
Nickel mg/L 0,005
Plomb mg/L 0,004
Zinc mg/L 0,030
Debit m3/jour 16612 16092 14329 13371 12878
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QUébeC E3 Ea Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Lac Séguin
Station de mesure : Effluent final - Lac Pelletier

Année : 2018

Mois : Juin

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2
Debit m3/jour Réf.8 Réf.8
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
3 4 5 6 7 8 9
Alcalinité mg/l CaCO3 63,000
Arsenic 0,4000 mg/L 0,001
Cadmium mg/L 0,000
Conductivité uS/cm 1330,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,382
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 6,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,004
pH 6 -9,5 unité pH 7,700
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 16,200
Thiosulfates mg/l S203-2 <0,13
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
3 4 5 6 7 8 9
Zinc 1,0000 mg/L 0,027
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité |étale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour Réf.8 Réf.8 33960 Réf.8 Réf.8 Réf.8 Réf.8
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10 11 12 13 14 15 16
Arsenic 0,4000 mg/L 0,001
Cadmium mg/L 0,000
Conductivité uS/cm 1490,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,192
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,004
pH 6 -95 unité pH 8,000
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 15,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,027
Debit m3/jour Réf.8 5660 Réf.8 Réf.8 Réf.8 Réf.8 Réf.8
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17 18 19 20 21 22 23
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 1630,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,259
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,005
pH 6-95 unité pH 7,700
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 19,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,045
Debit m3/jour Réf.8 Réf.8 131513 Réf.8 Réf.8 Réf.8 Réf.8
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
24 25 26 27 28 29 30
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 1820,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,007
Fer 6,0000 mg/L 0,247
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,004
pH 6 -9,5 unité pH 7,700
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
24 25 26 27 28 29 30
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 20,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,031
Debit m3/jour Réf.8 Réf.8 66589 Réf.8 Réf.8 Réf.8 Réf.8

Moyenne mensuelle calculée pour les prélévements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002

Cuivre 0,3000 mg/L 0,008

Fer 3,0000 mg/L 0,270

Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 2,625
Nickel 0,5000 mg/L 0,004

Plomb 0,2000 mg/L 0,001

Zinc 0,5000 mg/L 0,033

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 8 Motif : Il'y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu étre

mesure, calculé ou estimé.
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Osisko-Nord
Station de mesure : Effluent final - Osisko-Nord

Année : 2018

Mois : Juin

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2
Debit m3/jour 36774 33526
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
3 4 5 6 7 8 9
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 467,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,075
Fer 6,0000 mg/L 0,215
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 15,0000 mg/L <0,2
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,018
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 16,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,095
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Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
3 4 5 6 7 8 9
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour 31183 31747 31875 30076 31567 31291 31237
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10 11 12 13 14 15 16
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,002
Conductivité uS/cm 492,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,061
Fer 6,0000 mg/L 0,174
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,018
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 15,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,067
Debit m3/jour 30054 28727 25028 27509 32917 31495 32498
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17 18 19 20 21 22 23
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17 18 19 20 21 22 23
Cadmium mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 478,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,064
Fer 6,0000 mg/L 0,180
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,015
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Température °C 19,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,062
Debit m3/jour 35209 35572 35259 34182 33313 31717 32197
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
24 25 26 27 28 29 30
Arsenic 0,4000 mg/L 0,002
Cadmium mg/L 0,001
Conductivité uS/cm 438,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,041
Fer 6,0000 mg/L 0,145
Matiéres en suspension 30,0000 mg/L 3,000
Nickel 1,0000 mg/L 0,010
Plomb 0,4000 mg/L 0,000
Température °C 20,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,036
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
24 25 26 27 28 29 30
Debit m3/jour 33576 31860 30348 28347 26170 26256 26719

Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parameétre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,2000 mg/L 0,002

Cuivre 0,3000 mg/L 0,060

Fer 3,0000 mg/L 0,179

Matiéres en suspension 15,0000 mg/L 1,875
Nickel 0,5000 mg/L 0,015

Plomb 0,2000 mg/L 0,001

Zinc 0,5000 mg/L 0,065

Justification des dépassements et des données non transmises
Réf. : 9 Motif :
Commentaires :

Valeur non conforme - A motiver par I'exploitant
La concentration des métaux (Cu, Zn, Ni, Pb, As) respectent la directive 019.
Correctif :
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Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : bassin de traitement des eaux usées minieres - Waite Amulet
Station de mesure : Effluent final - Waite Amulet

Année : 2018

Mois : Juin

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2
Debit m3/jour Réf.10 Réf.10
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
3 4 5 6 7 8 9
Alcalinité mg/l CaCO3 15,000
Arsenic 1,0000 mg/L < 0,0002
Conductivité uS/cm 612,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,006
Fer 6,0000 mg/L 0,142
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 15,0000 mg/L <0,2
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,000
pH 6,5 -9,5 unité pH 9,200
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 16,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,014
Date de production du rapport : 2022-08-09 Page 50 de 62
Québecan

© Gouvernement du Québec, 2022
Document destiné aux utilisateurs autorisés du systéeme. Toute distribution a I'extérieur du Ministere doit étre autorisée.



Envirennement
et Lutte contre
les changements
climatigues

Québec eaes

Systéme de suivi environnemental

Rapport des données brutes et conformité — aspect eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
3 4 5 6 7 8 9
Debit m3/jour Réf.10 5230 Réf.10 Réf.10 Réf.10 Réf.10 0
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10 11 12 13 14 15 16
Alcalinité mg/l CaCO3 12,000
Arsenic 1,0000 mg/L 0,000
Conductivité pS/cm 681,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,006
Fer 6,0000 mg/L 0,077
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,000
pH 6,5 -9,5 unité pH 8,700
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 17,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,014
Debit m3/jour 0 Réf.10 Réf.10 Réf.10 Réf.10 5230 Réf.10
Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17 18 19 20 21 22 23
Alcalinité mg/l CaCO3 12,000
Arsenic 1,0000 mg/L 0,000
Conductivité uS/cm 708,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,006
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17 18 19 20 21 22 23
Fer 6,0000 mg/L 0,082
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,000
pH 6,5 -9,5 unité pH 8,500
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 19,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,013
Debit m3/jour Réf.10 Réf.10 5230 Réf.10 Réf.10 Réf.10 Réf.10
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
24 25 26 27 28 29 30
Alcalinité mg/l CaCO3 11,000
Arsenic 1,0000 mg/L < 0,0002
Conductivité uS/cm 766,000
Cuivre 0,6000 mg/L 0,006
Fer 6,0000 mg/L 0,079
Matiéres en suspension 50,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,000
pH 6,5 -9,5 unité pH 8,400
Plomb 0,4000 mg/L < 0,0002
Température °C 20,000
Zinc 1,0000 mg/L 0,011
Debit m3/jour Réf.10 Réf.10 5230 Réf.10 Réf.10 Réf.10 Réf.10
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parametre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle

Arsenic 0,5000 mg/L 0,000

Cuivre 0,3000 mg/L 0,006

Fer 3,0000 mg/L 0,095

Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 1,500
Nickel 0,5000 mg/L 0,000

Plomb 0,2000 mg/L 0,000

Zinc 0,5000 mg/L 0,013

Justification des dépassements et des données non transmises

Réf. : 10 Motif : Il'y eu un écoulement pour cette journée mais le débit est inconnu car il n'a pu étre
mesure, calculé ou estimé.
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Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : aire d'accumulation de résidus miniers d'usinage - Parc a résidus Quémont 2
Station de mesure : Effluent intermédiaire - Bassin de polissage Noranda 5

Année : 2018

Mois : Juin

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2
Debit m3/jour 7399 5477
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
3 4 5 6 7 8 9
Aluminium 10,0000 mg/L 0,064
Argent 0,1000 mg/L < 0,0005
Arsenic 1,0000 mg/L 0,017
Béryllium 1,0000 mg/L < 0,001
Cadmium 0,1500 mg/L 0,007
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cobalt 1,0000 mg/L 0,002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,007
Fer 6,0000 mg/L 0,275
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 10,0000 mg/L <0,2
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Mercure 0,1000 mg/L 0,000
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
3 4 5 6 7 8 9
Nickel 1,0000 mg/L 0,006
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Sélénium 3,0000 mg/L 0,027
Vanadium 5,0000 mg/L < 0,0002
Zinc 1,0000 mg/L 0,057
Debit m3/jour 3973 3762 3472 7285 10790 12839 12626
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10 11 12 13 14 15 16
Arsenic 1,0000 mg/L 0,018
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,269
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,007
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Sélénium 3,0000 mg/L 0,032
Zinc 1,0000 mg/L 0,057
Debit m3/jour 12409 12286 11748 11761 20938 23951 20449
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17 18 19 20 21 22 23
Arsenic 1,0000 mg/L 0,012
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17 18 19 20 21 22 23
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,008
Fer 6,0000 mg/L 0,165
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,007
Plomb 0,4000 mg/L 0,002
Sélénium 3,0000 mg/L 0,027
Zinc 1,0000 mg/L 0,045
Debit m3/jour 18120 16810 13496 10478 10367 10580 11817
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
24 25 26 27 28 29 30
Arsenic 1,0000 mg/L 0,012
Chrome 0,6000 mg/L < 0,0002
Cuivre 0,6000 mg/L 0,007
Fer 6,0000 mg/L 0,168
Matiéres en suspension 35,0000 mg/L <3
Nickel 1,0000 mg/L 0,006
Plomb 0,4000 mg/L 0,001
Sélénium 3,0000 mg/L 0,029
Zinc 1,0000 mg/L 0,032
Debit m3/jour 13027 13806 13453 14022 14840 14967 15088
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Moyenne mensuelle calculée pour les prélevements

Parametre Norme - Exigence Unité de mesure Moyenne mensuelle
Arsenic 0,5000 mg/L 0,015
Chrome 0,3000 mg/L 0,000
Cuivre 0,3000 mg/L 0,007
Fer 3,0000 mg/L 0,219
Matiéres en suspension 25,0000 mg/L 1,500
Nickel 0,5000 mg/L 0,006
Plomb 0,2000 mg/L 0,001
Sélénium 1,5000 mg/L 0,029
Zinc 0,5000 mg/L 0,048
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Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda

Composante : émissaire ou effluent - Pelletier-4 (PL-4) Effluent intermédiaire
Station de mesure : Effluent intermédiaire - PL-04

Année : 2018

Mois : Juin

Résultats d'analyses, de toxicité, de groupes de parametres et débits d'effluents d'eaux usées

Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2
Debit m3/jour 11405 9819
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
3 4 5 6 7 8 9
Aluminium mg/L 0,057
Arsenic mg/L 0,004
Cadmium mg/L 0,001
Chrome mg/L <0,0002
Cuivre mg/L 0,008
Fer mg/L 0,205
Matiéres en suspension mg/L 4,000
Mercure mg/L 0,000
Nickel mg/L 0,004
Plomb mg/L 0,002
Zinc mg/L 0,013
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Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
3 4 5 6 7 8 9
Détermination de la toxicité Iétale 48h 1,0000 UTa 1,00
Daphnia magna
Détermination de la toxicité Iétale 96h chez 1,0000 UTa 1,00
la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)
Debit m3/jour 8235 8179 7955 7907 9445 11211 12052
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
10 11 12 13 14 15 16
Arsenic mg/L 0,006
Cuivre mg/L 0,009
Fer mg/L 0,241
Matiéres en suspension mg/L <3
Nickel mg/L 0,004
Plomb mg/L 0,002
Zinc mg/L 0,020
Debit m3/jour 12191 12151 12235 13407 19853 24568 24686
Parametre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17 18 19 20 21 22 23
Arsenic mg/L 0,006
Cuivre mg/L 0,010
Fer mg/L 0,270
Matiéres en suspension mg/L <3
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Parameétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de préléevement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
17 18 19 20 21 22 23
Nickel mg/L 0,006
Plomb mg/L 0,001
Zinc mg/L 0,044
Debit m3/jour 22878 23252 21324 17358 14001 12638 11918
Paramétre Norme - Exigence Unité de Jour et date de prélévement
mesure Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
24 25 26 27 28 29 30
Arsenic mg/L 0,005
Cuivre mg/L 0,009
Fer mg/L 0,113
Matiéres en suspension mg/L <3
Nickel mg/L 0,005
Plomb mg/L 0,001
Zinc mg/L 0,025
Debit m3/jour 11489 11525 12188 12372 13327 13989 15480
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Parameétres d'exécution

Lieu : 53341673 - Fonderie Horne - Rouyn-Noranda
Année : 2018
Mois : Auvril

Mai

Juin
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