CERTIFICAT D’ANALYSE

~‘_HOZ DERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle SAMUEL LAFLECHE

DEMANDEUR : PAGE 1 DE 5
I O w Z 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 Fonderie Horne
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 C.P. 4000 .
Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 5B6
DATE: 2021/07/23 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1916
NUMERO DE_COMMANDE: 39611 3
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/12 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: SL+MN
Al As P.A. Ba P.A. Be P.A. Bi Ca
Hg Hg Hg ug ug ug
NO. DATE DU CONDITION DE L.D.R: 20 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 500 DATE
ECH DESIGNATION  PRELEVEMENT L"ECHANTILLON D.I ANALYSEID T, : ANALYSEID. T, - ANALYSE (D, T ANALYSEID. T, - ANALYSEID. T ANA| YSE
001 ALTSP1 419880 2021/07/03 | CONFORME 264 7/22 18 7/22 171 7/22 <1 7/22 6 71/22 570 7/22
002 ALTSP1 419881 2021/07/06 | CONFORME 778 7/22 412 7/22 2140 7/22 <1 7/22 220 7/22 1400 7/22
..-mﬁ/\f\mm_.ﬂww,
Procédure d'échantillonnage: F-003-1 ,.‘.. @ ¢
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.l. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 m ’
 Pere e i i ;
Méthodes d'anatyse: ] 3 016-126 ¢
pH - EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16) _.,
Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510) ms_._mca = ﬂ__:dm H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14) 4 ___
Chiorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 CI-) Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311) J@\Wmmm\:_.
Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D) A%t
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-}
Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)
AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I’autori écrite du lab ire.
Les résuitats ne se rapportent qu’aux échantillons is a I'analyse. Les ré ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L’essal a été exécuté conformément au protocole spécifié sans modification.
Les échantilions seront conservés pendant 30 jours (pour I’eau) et 60 jours {pour les solides) a partir de la date d'émission du no_.aanmr a Bc_:m d'instruction mn:»o du client. Form LEF0002 rev 2.6
La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont présé aux d

de fagon électr

4



CERTIFICAT D’ANALYSE

‘_HOZ DERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 2 DE 5
IO_NZ 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE. ENVIRONNEMENT
Rouyn-Noranda (Québec) JOX 1E6 Mouaﬁmozo;m
Tel. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda. (Québec) J9X 586
DATE: 2021/07/23 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1916
NUMERO DE COMMANDE: 39611
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/12 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: SL+MN
Cd P.A. Co Cr P.A. Cu P.A. DUREE Debit Fe
ug ug ug ug HEURE udmau\sdz ug
NO. | DATE DU [L.D.R: 1 DATE |L.D.R: 5 DATEIL.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATE [L.D.R: DATE|L.D.R DATE|L.D.R: 20 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT |D.I ANALYSE [D.1.: ANALYSEID.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE([D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419880 2021/07/03 6 7/22 <5 7/22 14 7/22 1370 7/22 23.88** 7/12 53.14* 7/12 1240 7/22
002 ALTSP1 419881 2021/07/06 142 7/22 14 7/22 56 7/22 14100 7/22 24.01%* 7/12 51.74% 7/12 12400 7/22
LEGENDE : ** . Analyse effectuée par le client

Procédure d’échantilionnage: F-003-1
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.1. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926

Méthodes d'analyse:
pH ~ EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16)
Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510) Béryllium — Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14)
Chiorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 ClI-) Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311)

Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D)
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H.ENV.11,048 (SM3125)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre _dv..on__—r sinon en enter, sans I'autorisation écrite du laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons is a I'anal Les résut ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L’essai a été exécuté conformément au protocole spécifié sans Bon.annao:
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau} et 60 jours (pour les solides) A partir de la date n.immxv: du oo_.._mnm.. a So_am d'instruction écrite du client. Form LEF0002 rev 2.6

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont présé aux d b de fagon él

q




CERTIFICAT D’ANALYSE

~SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 3 DE 5
—-_ O w Z 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE mz<§ozzm=m5
N Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 mou%mwmo:ogm
® .
Tél. : - X - P. i
él. 1 (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda, (Québec) JOX 586
DATE: 2021/07/23 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1916
NUMERO DE COMMANDE: 39611 )
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/12 NOM DE L’ ECHANTILLONNEUR: SL+MN
K Mg Mn Mo Na Ni P.A. Pb P.A.
ug ug ug ug ug Hg ug
NO. DATE DU  [L.D.R: 50 DATE [L.D.R: 20 DATE|L.D.R: 5 DATE|L.D.R: & DATE |L.D.R: 1000 DATE|L.D.R: 1 DATE{L.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT |D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE [D.I.: ANALYSEID.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419880 2021/07/03 98 7/22 164 7/22 16 7/22 7 7/22 <1000 7/22 34 7/22 a3 7/22
002 ALTSP1 419881 2021/07/06 191 7/22 857 7/22 78 7/22 28 7/22 <1000 7/22 237 7/22 2820 7/22
..z.sma\am\y
Procédure d’échantillonnage: F-003-1 %. @ <&
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 Pare
§ Cartte iy Ny
Méthodes d'analyse: % b 016-1p0g ¢
pH — EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux - Filtres H.ENV,96.F02 (ASTM-D7035-16) __,
Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510) Béryllium - Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14) O_‘ fmmmo H.
Chiorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 CI-) Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311) . R S
Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM25400D)
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H.ENV.11,048 (SM3125)
AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons is & I'analyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L'essal a été exécuté formé au pr le spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour ['eau) et 60 jours (pour les solides)  partir de la date d’émission du certificat, 3 moins d'instruction écrite du client. Form LEF0002 rev 2.6

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.



CERTIFICAT D’ANALYSE

&\_uoz DERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 4 DE 5
_.._O—NZ 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE. ENVIRONNEMENT
Rouyn-Noranda (Québec) JOX 1E6 mon%mmmozoazm
Teél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 5B6
DATE: 2021/07/23 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1916
NUMERO DE COMMANDE: 39611
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/12 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: SL+MN
Pous.t P.A. S Sb P.A. Se Te Ti V P.A.
ug ug ug ug ug ug Hg
zo. ) DATE DU [L.D.R: 400 DATE {L.D.R: 1000 DATE|L.D.R: 1 DATE (L.D.R: 6 DATE|L.D.R: 10 DATE|L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT |D.I.: ANALYSE ID.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE |D. I ANALYSE [D.1.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE[D.I ANALYSE
001 ALTSP1 419880 2021/07/03 40400 7/21 960 7/22 2 7/22 <6 7/22 <10 7/22 7 7/22 <1 7/22
002 ALTSP1 419881 2021/07/06 161100 7/21 6130 7/22 33 7/22 332 7/22 a3 7/22 29 7/22 3 7/22
Procédure d’échantilionnage: F-003-1 «ES-%V»O
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 @

Méthodes d'analyse:
pH — EAU H.ENV.86.001 (SM4500 H+)
Conductivité - EAU H.ENV.96.002 (SM2510)
Chiorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 Ci-)
Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D)

Métaux — Filtres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16)

Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311)

Béryllium — Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14) ¥

ey,

16-126 _%
......

Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I' écrite du lab °.
Les résultats ne se _dvno:o:» qu'aux uorn:n__o:m is & |” Les ré ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L'essai a 6té exécuté conformeé au protocole spécifié sans modification.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) a partir de la date d'émission du certificat, 2 moins d'instruction écrite du client.
La signature et le sceau de ['ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.

Form LEF0002 rev 2.6



CERTIFICAT D’ANALYSE

SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 5 DE 5
_.._owz 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
R Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 Fonderie Horne
¢ Tél. : (819) 7627764 x2090  Télécopieur : (819) 762-1948 e e e et o
DATE: 2021/07/23 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1916
NUMERO DE COMMANDE: 39611
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/12 NOM DE L’'ECHANTILLONNEUR: SL+MN
IZn P.A.
ug
NO. DATE DU [L.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT [D.1.: ANALYSE
001 ALTSP1 419880 2021/07/03 159 1/22
002 ALTSP1 419881 2021/07/06 1700  7/22

Fin du certificat

\\\\\\5\1\.\
AT
Procédure d’échantillonnage: F-003-1 o o &
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AlHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 ¢ @
Méthodes d'analyse:
pH — EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16)
Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510} Béryllium — Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14) —
Chiorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 CI-} Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311)
Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D)
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)
AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons is & I'analyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L'essai a été exécuté conformé aup le spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) & partir de la date d’émission du certificat, & moins d'instruction écrite du client. Form LEF0002 rev 2.6

La signature et le sceau de 'ordre des chimistes, confirme [a validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.



CERTIFICAT D’ANALYSE

I‘_HOZ _umw_m Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 1 DE 5
IO—NZ 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 Fonderie Horne
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 C.P. 4000 .
Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 5B6
DATE: 2021/07/23 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1919
NUMERO DE COMMANDE: 39611
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/19 NOM DE L’'ECHANTILLONNEUR: SL/MN
Al As P.A. Ba P.A. Be P.A. Bi Ca
Hg Hg Hg Hg Hg Hg
NO. DATE DU CONDITION DE  |L.D.R: 20 DATE|L.D.R: 1 DATE([L.D.R: 1 DATE [L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 500 DATE
ECH DESIGNATION  PRELEVEMENT| | 'ECHANTIIION [D.1.: ANALYSEID.T.: ANALYSEID. 1. : ANALYSEID.1.: ANALYSEID.T.: ANALYSEID. T, : ANALYSE
001 ALTSP1 419882 2021/07/09 | CONFORME 967 7/22 196 7/22 861 7/22 <1 7/22 79 7/22 1370 7/22
002 ALTSP1 419883 2021/07/12 | CONFORME 632 7/22 46 7/22 57 7/22 <1 7/22 10 7/22 830 7/22
003 ALTSP1 419884 2021/07/15 | CONFORME 172 7/22 91 7/22 181 7/22 <1 7/22 35 7/22 3910 7/22

M
Procédure d’échantillonnage: F-003-1 oW \.WVW/
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.l. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 @
Méthodes d'analyse: }
pH — EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16) NO-QANQ
Conduetivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510) Béryllium - Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14)

Chiorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 CI-)

Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM25400)

Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux - EAU H.ENV.11.048 (SM3125)

Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.

Les résuitats ne se rapportent qu'aux échantilions

is a I"

yse. Les

L'essai a été exécuté conformément au protocole spécifié sans modification.

Les échantilions seront conservés pendant 30 jours (pour 'eau) et 60 jours (pour les solides) & partir de la date d’émission du no&momr a Eo_zw d'instruction écrite du client.
La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont présé

ont été cormrigés pour le blanc d'analyse.

aux d b

de fagon électronique.

Form LEF0002 rev 2.6




CERTIFICAT D’ANALYSE

SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 2 DE 5
_l_ o w Z 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
N Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 mow%&mo_a;m
Tel. 1 (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda, (Québec) JOX 586
DATE: 2021/07/23 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1919
NUMERO DE COMMANDE: 39611
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/19 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: SL/MN
Cd P.A. Co Cr P.A. Cu P.A. DUREE Debit Fe
ug ug ug ug HEURE pied3/min ug
NO. DATE DU |L.D.R: 1 DATE [L.D.R: & DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATE |L.D.R: DATE|L.D.R: DATE{L.D.R: 20 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT [D.I.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE |D.I ANALYSE|D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419882 2021/07/09 49 7/22 15 7/22 42 7/22 12700 7/22 23.88%* 7/23 51.8 ** 7/23 12600 7/22
002 ALTSP1 419883 2021/07/12 7 7/22 6 7/22 15 7/22 4450 7/22 24.01%* 7/23 51.53** 7/23 5970 7/22
003 ALTSP1 419884 2021/07/15 13 7/22 <5 7/22 9 7/22 2480 7/22 23.81** 7/23 53.03* 7/23 2690 7/22
LEGENDE : ** . Analyse effectuée par Te client

Procédure d'échantiflonnage: F-003-1 of O«,;Em.wwo

Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 @

Méthodes d'analyse: /7 Nevantte _b.ga.g W
pH — EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux - Filtres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16) Q \\\ 2016-126
Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510) Béryllium - Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14) : = _——
o:_n.x.:a -EAU I.m2<.wm.0om (SM4500 CI-) Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311) - \ \J\ anmo , z._
Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D) # & et

Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons is & I'analyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L'essai a été exécuté f 6 au protocole spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) A partir de la date d'émission du certificat, 3 moins d’instruction écrite du chient. Form LEFO002 rev 2.6

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.




CERTIFICAT D’ANALYSE

~.‘_HGZ DERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 3 DE 5
I o _N Z 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
N Rouyn-Noranda (Québec) JOX 1E6 Mow%mmmozo_,zm
() 5 . . .F.
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda. (Québec) J9X 586
DATE: 2021/07/23 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1919
NUMERO DE COMMANDE: 39611 3
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/19 NOM DE L°ECHANTILLONNEUR: SL/MN
K Mg Mn Mo Na Ni P.A. Pb P.A.
ug ug ug ug ug ug ug
NO. DATE DU |L.D.R: 50 DATE |L.D.R: 20 DATE{L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 5 DATE [L.D.R: 1000 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATE|
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT |D.1I.: ANALYSE |D.1.: ANALYSE ID.I.: ANALYSE (D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE |D.I. : ANALYSE([D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419882 2021/07/09 173 7/22 813 7/22 75 7/22 21 7/22 <1000 7/22 191 7/22 1440 7/22
002 ALTSP1 419883 2021/07/12 141 7/22 496 7/22 46 7/22 10 7/22 <1000 7/22 61 7/22 277 7/22
003 ALTSP1 419884 2021/07/15 128 7/22 174 7/22 17 7/22 9 7/22 <1000 7/22 38 7/22 801 7/22
ey,
\!
Procédure d’échantillonnage: F-003-1 ._......mﬂ _S_.wwmo
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 ’__ @
Méthodes d'analyse: & NO w
pH — EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16) -Q.—MQ &
Chiorura — EAU FLENV.5.005 (SA4S00 Ol Eevai de Lxiaon HLENV.S7. P17 (TCLP méinods EPA 1311) ; &
Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D) e LS a2 d Qﬁ:
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-) i
Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)
AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, sans I isation écrite du lab ire.
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons is & I'analyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L'essai a été exécuté confor au protocole spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour 'eau) et 60 jours (pour les solides) A partir de la date d'émission du certificat, 2 moins d’instruction écrite du client. Form LEF0002 rev 2.6

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.



CERTIFICAT D’ANALYSE

“‘_HOZ. DERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 4 DE 5
Iowz 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
Var Rouyn-Noranda (Québec) JOX 1E6 mo“%&mczogm
® . n
Tél. : 762-7764 90 r: 2- s .
(819) 64 x20 Télécopieur ; (819) 762-1948 Rouyn-Noranda, (Québec) JOX 5B6
DATE: 2021/07/23 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1919
NUMERO DE COMMANDE: 39611 .
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/19 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: SL/MN
Pous.t P.A. S Sb P.A. Se Te Ti V P.A.
ug ug ug Hg ug ug Kg
NO. 3 DATE DU [L.D.R: 400 DATE |L.D.R: 1000 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 6 DATE [L.D.R: 10 DATE|L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT {D.1.: ANALYSE |D.1.: ANALYSE(D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419882 2021/07/09 144100 7/21 5520 7/22 26 7/22 68 7/22 29 7/22 37 7/22 3 7/22
002 ALTSP1 419883 2021/07/12 92400 7/21 2600 7/22 10 7/22 6 7/22 <10 7/22 22 7/22 2 7/22
003 ALTSP1 419884 2021/07/15 57200 7/21 3200 7/22 7 7/22 82 7/22 16 7/22 6 7/22 <1 7/22
s
Procédure d’échantitionnage: F-003-1 ._... O&;ﬁl
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 ,._. @
&

Méthodes d'analyse: N Lafreniiro 5
pH - EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux — m,_._”mm H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16) MO&QL 26
Mmﬂn..:cﬂ?:m% EAU H.ENV.96.002 (SM2510) mwQ_._EB = m__:mm H.ENV.15.F10 A>mmﬂ>mﬁ%_w.ﬁ““vmv> 13t

- EAU H.ENV.96. M4500 CI- E: del tion H.LENV.97.P17 3
_smzw..“ en m:mum:w-“oal mnw’o%bmmz< mm.o_._vo (SM2540D) 42 weten « e\ czce ¥ gh&.

Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas atre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons is & I'analyse. Les ré ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L'essai a été exécuté é au protocole spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour ('eau) et 60 jours (pour les solides) a partir de la date d'émission du certificat, 2 moins d'instruction écrite du client.

La signature et le sceau de |'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.

Form LEF0002 rev 2.6



CERTIFICAT D’ANALYSE

SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 5 DE 5
IO—MZ 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
D L Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 MowamMmmczo_ﬁm
Teél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda. (Québec) JOX 5B6
DATE: 2021/07/23 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1919
NUMERO DE COMMANDE: 39611
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/19 NOM DE L’'ECHANTILLONNEUR: SL/MN
In P.A.
Hg

NO. DATE DU [L.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT |D.1.: ANALYSE
001 ALTSP1 419882 2021/07/09 1530 7/22
002 ALTSP1 419883 2021/07/12 716 7/22
003 ALTSP1 419884 2021/07/15 389 7/22

Fin du certificat

Procédure d’échantillonnage: F-003-1
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926

Méthodes d'analyse:
pH - EAU H.ENV 96 001 (SM4500 H+) Métaux - Filtres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16)
Conductivité — EAU H.ENV.96,002 (SM2510) Béryllium — Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14)
Chilorure — EAU H.ENV.96,006 (SM4500 CI-) Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311)

Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D)
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, sans I'astorisation écrite du lab e.
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantilions is & I'analyse. Les ré ont été corrigés pour le blanc d’analyse.
L'essai a été exécuté conformément au protocole spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) a partir de la date d’émission du certificat, & moins d'instruction écrite du client. Form LEF0002 rev 2.6

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.



{_HORN

DATE:

2021/08/06

Filtre

NO.

ECH DESIGNATION  PRELEVEMENT

001 ALTSP1 419885
002 ALTSP1 419886

DATE DU

2021/07/18
2021/07/21

Procédure d’échantillonnage: F-003-1

Méthodes d'analyse:

pH — EAU H. ENV.96 001 (SM4500 H+)
Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510)
Chiorure = EAU H ENV.96.006 (SM4500 CI-)

Matiéres en suspension — EAU H.ENV 96.010 (SM2540D)

CERTIFICAT D’ANALYSE

3‘_"02 DERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle
218, av. Murdoch, bureau 100

DEMANDEUR : SAMUEL LAFLECHE PAGE 1 DE 5
HORNE ENVIRONNEMENT
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 Fonderie Horne
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 C.P. 4000 )
Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 586
CLIENT : 0061 DEMANDE : 1921
NUMERO cm\nozz>zom” 39611 )
DATE DE RECEPTION : 2021/07/29 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: MN
Al As P.A. Ba P.A. Be P.A. Bi Ca
ug ug ug ug ug ug
no¢cH._.Hoz DE L.D.R: 20 DATE|L.D.R: 1 DATE [L.D.R: 1 DATE[L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 5 DATE]L.D.R: 500 DATE
| "ECHANTI! | ON D.I.: ANALYSFID.I.: ANALYSEID. T, - ANALYSE (D, I, : ANALYSEID. I, : ANALYSEID, T, - ANALYSE|
CONFORME 480 8/05 221 8/05 1270 8/05 <1 8/05 84 8/05 1400 8/05]
CONFORME 740 8/05 371 8/05 2400 8/05 <1 8/05 152 8/05 1400 8/05
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 @
LR x PemAsiarcts Lotk ool
Métaux — Filtres H. ENV,96 F02 (ASTM-D7035-16) G e ot 2016-1268
Béryllium — Filtres H.ENV.15 F10 (ASTM-D7433-14) 2 « 7/ ,”.\.\
Essai de Lixiviation H. ENV 97 P17 (TCLP méthode EPA 1311) [ Az lle W\Q%ﬁﬁhﬂ \_.1.\\«... A X \\hr.m-

Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans 'autorisation écrite du laboratoire.

Les résultats ne se vac:n:. qu'aux échantillons

L'essai a été

&

Py

&

is a I'analyse. Les

confor

au pr

le spécifié sans modification.

ont été corrigés pour le blanc d'analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour |'eau) et 60 jours (pour les solides) & partir de la date d’ a:...mm_o: du no&momr a 30:6 d'instruction écrite du client.
La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont présé

aux d

de fagon électr

Y

Form LEF0002 rev 2.6




CERTIFICAT D’ANALYSE

)\_HOZUmw_m Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 2 DE 5
IQ_NZ 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
® Rouyn-Noranda (Québec) JOX 1E6 Mou%mmwozogm
Tél : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 586
DATE: 2021/08/06 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1921
NUMERO DE COMMANDE: 39611
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/29 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: MN
Cd P.A. Co Cr P.A. Cu P.A. DUREE Debit Fe
ug ug ug ug HEURE pied3/min ug
NO. ) DATE DU [L.D.R: 1 DATE |L.D.R: & DATE|L.D.R: 1 DATE{L.D.R: 1 DATE |L.D.R: DATE|L.D.R: DATE{L.D.R: 20 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT [D.I.: ANALYSE [D.1.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419885 2021/07/18 39 8/05 17 8/05 46 8/05 10700 8/05 23.97%% 7/29 50.78*%* 7/29 13300 8/05
002 ALTSP1 419886 2021/07/21 45 8/05 35 8/05 35 8/05 22400 8/05 24.05%* 7/29 52.92** 7/29 27100 8/05
LEGENDE : ** . Analyse effectuée par le client

\\r:\\-\

Procédure d’échantillonnage: F-003-1

«,;\:@
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AlHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 o @u Y
Méthodes d'analyse: = 4 ’ g
pH = EAU H ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16) o / 4 ...\\ 2 E«B@m
Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510) Béryliium — Filtres H.ENV.15.F 10 (ASTM-D7439-14) . < \\ \\\ fr 016-128 §
Chiorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 CI-) Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311) for §N P Yo ot 7
Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D) \ -t .rGCﬁmmG ..u\..
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-) e
Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)
AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I’ risati on_.:a du lab i
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantilions is a I'analyse. Les résul ont été no:..amw pour le blanc d'analyse.
L'essai a été exécuté conformsé au protocole spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) & partir de la date d’émission du certificat, & moins d'instruction écrite du client. Form LEF0002 rev 2.6

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.



CERTIFICAT D’ANALYSE

SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiene industrielle SAMUEL LAFLECHE

DEMANDELR : PAGE 3 DE 5
_.._ o —N Z 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
Ve Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 Mow%ﬂmozogm
O . < ; ; .P.
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda, (Québec) JOX 5B6
DATE: 2021/08/06 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1921
NUMERO DE COMMANDE: 39611 3
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/29 NOM DE L’ECHANTILLONNEUR: MN
K Mg Mn Mo Na Ni P.A. Pb P.A.
Hg ug ug ug ug ug ug

NO. DATE DU [L.D.R: 50 DATE [L.D.R: 20 DATE|L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 5 DATE |L.D.R: 1000 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATE
mh_._ DESIGNATION PRELEVEMENT [D.I.: ANALYSE ID.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419885 2021/07/18 420 8/05 610 8/05 72 8/05 15 8/05 <1000 8/05 229 8/05 1600 8/05
002 ALTSP1 419886 2021/07/21 180 8/05 930 8/05 85 8/05 26 8/05 1060 8/05 231 8/05 2930 8/05
Procédure d’échantillonnage: F-003-1 O«;Z:%\mo
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.|. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 @
Méthodes d'analyse: 4 . o ggg&é 3
pH — EAU H.ENV,96,001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H,ENV.96,F02 (ASTM-D7035-16) L / / =/ ¥/ 2016-12¢
Conductivité — EAU H.ENV.96. 002 (SM2510) Béryllium — Filtres H.ENV.15 F10 (ASTM-D7439-14) - A Z ¥

Chlorure - EAU H ENV.96.006 (S - Essai de L H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311 2y, ro 7 S L
gm,._woq”%u%%%ma_..um»c _m.__mshww.mwwo (SM2540D) S —— V % ALREE ; (AP T2 qh\ e 4 g..:
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)

Métaux ~ EAU H ENV.11.048 (SM3125}

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
Les résul ne se tent qu'aux échantillons is 4 I'analyse. Les ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L'essai a 6té exécuté é au pr le spécifié sans modification.
Les échantilions seront conservés pendant 30 jours (pour I’eau) et 60 jours (pour les solides) a partir de la date d’émission du certificat, & moins d'instruction écrite du client.
La signature et le sceau de 'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.

PP
confor

Form LEF0002 rev 2.6



CERTIFICAT D’ANALYSE

SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 4 DE 5
_n_owz 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
RS Rouyn-Noranda (Québec) JOX 1E6 Mow%mmmozosm
() . & | & H . F.
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda. (Québec) J9X 586
DATE: 2021/08/06 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1921
NUMERO DE COMMANDE: 39611
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/29 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: MN
Pous.t P.A. S Sb P.A. Se Te Ti VP.A.
Hg Hg Hg Hg Hg Hg Hg
NO. DATE DU |L.D.R: 400  DATE [L.D.R: 1000  DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 6 DATE |L.D.R: 10 DATE|L.D.R: 5 DATE[L.D.R: 1 DATE|
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT [D. 1. : ANALYSE |D.I.: ANALYSE |D.1.: ANALYSE |D.1I. : ANALYSE [D.1. : ANALYSE |D.T. : ANALYSE|D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419885 2021/07/18 188300  8/03 8100  8/05 28 8/05 110  8/05 40  8/05 17 8/05 1 8/05
002 ALTSP1 419886 2021/07/21 217800  8/03 11300  8/05 64  8/05 304  8/05 80  8/05 33 8/05 2 8/05

Procédure d’échantilionnage: F-003-1
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AlHA, Lab. ID 101926

Méthodes d'analyse: ”
pH — EAU H.ENV.95.001 (SM4500 H+) Métaux — Fillres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16) , N
Conductivité — EAU H ENV.96.002 (SM2510) Béryliium — Filtres H.ENV. 15.F10 (ASTM-D7439-14) o # uu.r\ 7,
Chlorure ~ EAU H.ENV.96 006 (SM4500 CI-) Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311) e A il A L
Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D) [ teeke 7y - C€ ¥

Fluorure - EAU H ENV.96 024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H. ENV 11.048 (SM3125)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I’ risation écrite du lab ire,
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons is & l'analyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L'essai a été exécuté conformé aup {e spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) a partir de la date d’émission du certificat, 23 moins d’instruction écrite du client. Form LEF0002 rev 2.6
La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.




CERTIFICAT D’ANALYSE

SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 5 DE 5
Iowz 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE. ENVIRONNEMENT
D i Rouyn-Noranda (Québec) JOX 1E6 Mou%mmmczogm
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 5B6
DATE: 2021/08/06 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1921
NUMERO DE COMMANDE: 39611
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/07/29 NOM DE L’'ECHANTILLONNEUR: MN
In P.A.
ug

NO. DATE DU |L.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT |D.1.: ANALYSE
001 ALTSP1 419885 2021/07/18 1890 8/05
002 ALTSP1 419886 2021/07/21 3270 8/05

Fin du certificat

\_\\\S&\\f\'
Procédure d’échantillonnage: F-003-1 ...‘m\\/\/:,\;w WJ.Jn
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.1. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 —,__ @ N
N

Méthodes d'analyse:

pH — EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Meétaux — Filtres H.ENV.96 F02 (ASTM-D7035-16) I3 y

Conductivité — EAU H ENV.96 002 (SM2510) Béryllium — Filtres H.ENV.15,F10 (ASTM-D7439-14) < : A /4

Chiorure — EAU H.ENV 96,006 (SM4500 Cl-) Essai de Lixiviation H ENV 87 P17 (TCLP méthode EPA 1311) w § .,\._.r ﬁ..a“.

Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D) L

Fluorure - EAU H.ENV.96 024 (SM4500 F-) i
Métaux — EAU H.ENV. 11.048 (SM3125)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantilions is a I'analyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d’analyse.
L’essai a été exécuté conformément au protocole spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) & partir de la date d'émission du certificat, & moins d'instruction écrite du client. Form LEF0002 rev 2.6

La signature et le sceau de 'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.



CERTIFICAT D’ANALYSE

‘_HOZUmw_m Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle

{_HORN

DATE: 2021/08/06

Filtre

001 ALTSP1 419887
002 ALTSP1 419888

Procédure d'échantillonnage: F-003-1

DEMANDELR : SAMUEL LAFLECHE PAGE 1 DE 5
218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 Fonderie Horne
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 C.P. 4000 .
Rouyn-Noranda. (Québec) J9X 5B6
CLIENT : 0061 DEMANDE : 1922
NUMERO DE COMMANDE: 39611
DATE DE RECEPTION : 2021/08/03 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: MN
Al As P.A. Ba P.A. Be P.A. Bi Ca
ug Hg ug ug Hg ug
DATE DU CONDITION DE L.D.R: 20 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATEIL.D.R: 1 DATE{L.D.R: 5 DATE{L.D.R: 500 DATE
ELE [ "ECHANTILION D.I.: ANALYSEID.I.: ANALYSE D, I ANALYSEID. I ANALYSEID. I, : ANALYSEID, I ANA| YSE
2021/07/24 | CONFORME 180 8/05 5 8/05 56 8/05 <1 8/05 <5 8/05 590 8/05
2021/07/27 | CONFORME 390 8/05 52 8/05 117 8/05 <1 8/05 12 8/05 580 8/05
2;5
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.l. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 @ AO %
’ 7 / may;aaz M

Méthodes d'analyse:

pH — EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+)

Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510)

Chiorure — EAU H ENV 86.006 (SM4500 CI-)

Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D)
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)

Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autori
Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons

Métaux — Filtres H ENV,96,F02 (ASTM-D7035-16)
Béryllium — Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14)
Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311)

écrite du |

is a I’

lyse. Les ré

L'’essai a été exécuté conformément au protocole spécifié sans modification.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour ['eau) et 60 jours (pour les solides) & partir de la date n.ma_mm.o: du no-.zanm». a Bo.zm d'instruction écrite du client.

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont présé

' .
ont été corrigés pour le blanc d'analyse.

aux d

de fagon électronique.

MO_GLNQ

\\\i\

Form LEF0002 rev 2.6



CERTIFICAT D’ANALYSE

SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 2 DE 5
I O _N Z 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
RS Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 Mow%ummo_._o..:m
Q ] - ; . Ip !
Tél : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda, (Québec) JOX 5B6
DATE: 2021/08/06 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1922
NUMERO DE COMMANDE: 39611 3
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/08/03 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: MN
Cd P.A. Co Cr P.A. Cu P.A. DUREE Debit Fe
ug ug ug ug HEURE pied3/min ug
NO. DATE DU [L.D.R: 1 DATE[L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATE {L.D.R: DATE|L.D.R: DATE|L.D.R: 20 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT |D.1I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE ID.1I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419887 2021/07/24 <1 8/05 <5 8/05 5 8/05 437 8/05 23.97% 8/03 52.47%% 8/03 740 8/05
002 ALTSP1 419888 2021/07/27 8 8/05 19 8/05 15 8/05 4460 8/05 24 .04* 8/03 52.65** 8/03 5150 8/05]
LEGENDE : ** . Analyse effectuée par le client
z\\ﬂ,\,\mﬂ\.\wv\
Procédure d’échantillonnage: F-003-1 .,_._ o @ VAO
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.|. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 m
Méthodes _  PerAlate oo Neo!
d'analyse: o ) )
pH ~ EAU H.ENV.96.001 (SM4500 Hs) Métaux — Fillres H.ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16) i A 4 T 2016-126  §
Conductivité — EAU H ENV 96.002 (SM2510) Béryllium — Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14) & & ey, / A S z...—
Chiorure ~ EAU H.ENV.96 006 (SM4500 CI-) Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311) | e A 54 7/ OCmmmm\\:
Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D) e
Fluorure - EAU H ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux - EAU H.ENV.11.048 (SM3125)
AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
Les résultats ne se rapportent qu’aux échantilions is a I'analyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L’essal a été exécuté conformé au protocole spécifié sans modification,
Form LEF0002 rev 2.6

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I’'eau) et 60 jours (pour les sofides) & partir de |a date d'émission du certificat, & moins d'instruction écrite du client.
La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confimme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.




CERTIFICAT D’ANALYSE

SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 3 DE 5
Iowz 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
RS Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 MouamMmmozogm
() . . 212 . i 1 K
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda. (Québec) JOX 586
DATE: 2021/08/06 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1922
NUMERO DE COMMANDE: 39611
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/08/03 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: MN
K Mg Mn Mo Na Ni P.A. Pb P.A.
Hg 1g Hg Hg Hg Hg Hg
zo. . c>qm bU |L.D.R: 50 DATE |L.D.R: 20 DATE|L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 5 DATE [L.D.R: 1000 DATE|L.D.R: 1 DATEJL.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT |D. I ANALYSE |D.I ANALYSE|D.I.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419887 2021/07/24 140 8/05 180 8/05 13 8/05 6 8/05 <1000 8/05 6 8/05 23 8/05
002 ALTSP1 419888 2021/07/27 80 8/05 260 8/05 36 8/05 8 8/05 <1000 8/05 85 8/05 340 8/05|
\\\\a_r\\f
Procédure d’échantillonnage: F-003-1 g O«,— \.wwwo
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.I. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 N - @

Méthodes d'analyse:

pH — EAU H.ENV.96 001 (SM4500 H+)

Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510)

Chlorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 Cl-)

Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D)
Fluorure - EAU H ENV.96,024 (SM4500 F-)

Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125)

Métaux — Filtres H.ENV.96 F02 (ASTM-D7035-16)
Béryllium - Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14)
Essai de Lixiviation H.ENV.97 P17 (TCLP méthode EPA 1311)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas &tre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu‘aux échantillons
L'essai a été exé

contor

au pr

is I

"

Les

}

tocole spécifié sans modification.

ont été corrigés pour le blanc d'analyse.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) & partir de la date d’émission du certificat, & moins d'instruction écrite du client.
La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.

Form LEF0002 rev 2.6




CERTIFICAT D’ANALYSE

SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 4 DE 5
IowZ 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
R Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 Mou%mmmozosm
® .
LR - 1 (819) 762- j X
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 Rouyn-Noranda. (Québec) J9X 586
DATE: 2021/08/06 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1922
NUMERO DE COMMANDE: 39611 )
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/08/03 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: MN
Pous.t P.A. S Sb P.A. Se Te Ti V P.A.
Hg Hg Hg U9 Hg Hg Hg
NO. | DATE DU  [L.D.R: 400 DATE |L.D.R: 1000 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 6 DATE |L.D.R: 10 DATE|L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT |D.I.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE |D.1.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419887 2021/07/24 44400 8/03 <1000 8/05 <1 8/05 <6 8/05 <10 8/05 8 8/05 <1 8/05
002 ALTSP1 419888 2021/07/27 63500 8/03 3400 8/05 13 8/05 9 8/05 <10 8/05 11 8/05 <1 8/05
PEIT
_.._.&&,2 IS

Procédure d’échantillonnage: F-003-1 ,... H,m,t
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.|. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AtHA, Lab. ID 101926 mg i i
Méthodes d'analyse: yd P M\O 16-126 ’%

pH- m>C.I ENV.96 001 (SM4500 H+) Z&-mr._x - Filtres H ENV.96.F02 (ASTM-D7035-16) - 7 Z ; \ ..a

Csten S o5 oo o o) EE o v w5 1 oL o £ 111 C zere A rtie T

Matisres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D) e WL % 2w P \&Nm\\.«\wh W e 4

Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H ENV 11.048 (SM3125)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons is & I'analyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L'essai a été exécuté conformé au pr le spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) a partir de la date d’émission du certificat, 2 moins d'instruction écrite du client.
La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.

Form LEF0002 rev 2.6
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{_HORN

218, av. Murdoch, bureau 100
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6

CERTIFICAT D’ANALYSE
O‘_HOZ DERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle

Tel. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948

DATE: 2021/08/06

DEMANDEUR :

SAMUEL LAFLECHE
HORNE ENVIRONNEMENT
Fonderie Horne

C.P. 4000

Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 5B6

CLIENT : 0061 DEMANDE : 1922
NUMERO DE COMMANDE: 39611

PAGE 5 DE 5

Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/08/03 NOM DE L’ECHANTILLONNEUR: MN
In P.A.
ug
NO. DATE DU |L.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT [D.1.: ANALYSE
001 ALTSP1 419887 2021/07/24 70 8/05
002 ALTSP1 419888 2021/07/27 643  8/05

Procédure d’échantillonnage: F-003-1

Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.l. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926

Méthodes d'analyse:
pH - EAU H.ENV 96.001 (SM4500 H+)

Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510)
Chiorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 ClI-)

Matiéres en suspension - EAU H.ENV 96.010 (SM2540D)

Fluorure - EAU H ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H.ENV, 11,048 (SM3125)

Métaux — Filtres H.ENV.96 F02 (ASTM-D7035-16)
Béryllium - Filtres H ENV.15 F10 (ASTM-D7439-14)

Essai de Lixiviation H ENV 97 P17 (TCLP méthode EPA 1311)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantilions is a I’

L'essai a été

lyse. Les ré

au pr

le spécifié sans modification.

ont été corrigés pour le blanc d’analyse.

Fin du certificat

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) a partir de la date d'émission du certificat, & moins d'instruction écrite du client.
La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.

Form LEF0002 rev 2.6



{_HORN

DATE:

2021/08/20

Filtre

NO

001 ALTSP1 419889
002 ALTSP1 419890
003 ALTSP1 419891
004 ALTSP1 419892
005 ALTSP1 419893

DATE DU

2021/07/30
2021/08/02
2021/08/05
2021/08/08
2021/08/11

Procédure d’échantillonnage: F-003-1

Méthodes d'analyse:

pH = EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+)
Conductivité — EAU H ENV.96 002 (SM2510)
Chiorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 CI-)

Matiéres en suspension — EAU H.ENV.96.010 (SM2540D)

Filuorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)
Métaux — EAU H.ENV. 11,048 (SM3125)

PRELEVEMENT

CERTIFICAT D’ANALYSE

O‘_HOZUmm_m Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle
218, av. Murdoch, bureau 100

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantilions
L'essai a été exécuté

cofnfor

DEMANDEUR SAMUEL LAFLECHE PAGE 1 DE 5
HORNE ENVIRONNEMENT
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6 Fonderie Horne
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 C.P. 4000 .
Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 5B6
CLIENT : 0061 DEMANDE : 1926
NUMERO DE COMMANDE: 39611 )
DATE DE RECEPTION : 2021/08/13 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: SL
Al As P.A. Ba P.A. Be P.A. Bi Ca
Hg ug ug Hg ug Hg
CONDITION DE L.D.R: 20 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATE(L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 500 DATE|
L "ECHANTTL I ON D.I.: ANALYSE|D.T. - ANALYSEID. T, - ANALYSEID I, : ANALYSEID. T, - ANAIYSEID. T, ANAI YSE
CONFORME 830 8/18 448 8/18 2530 8/18 <1 8/18 153 8/18 1600 8/18
CONFORME 250 8/18 79 8/18 286 8/18 <1 8/18 19 8/18 <500 8/18
CONFORME 330 8/18 3 8/18 28 8/18 <1 8/18 <5 8/18 1100 8/18
CONFORME 120 8/18 10 8/18 34 8/18 <1 8/18 <5 8/18 <500 8/18
CONFORME 380 8/18 2 8/18 16 8/18 <1 8/18 <5 8/18 <500 8/18
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.1. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 p .m\\,\@x_\,m.\m‘f
o 5 =
Métaux — Filtres H.ENV.96 FO2 (ASTM-D7035-16) ) % . E@ //m
Béryllium — Filtres H.ENV.15 F10 (ASTM-D7439-14) 3 Annie-Cleude Drouin ¥
Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311) Iowo-owc ,,,,
JPJV\\MVC m%.m\\z.:_.
is a 'analyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
au protocole spécifié sans modification.
ns d’instruction écrite du client. Form LEF0002 rev 2.6

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour 'eau) et 60 jours (pour les solides) & partir de la date d’émission du certificat, & moi

La signature et le sceau de 'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont présé

aux

de fagon électr




CERTIFICAT D’ANALYSE

O‘_HOZ DERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle

{_HORN

DATE: 2021/08/20

218, av. Murdoch, bureau 100
Rouyn-Noranda (Québec) JOX 1E6
Tél : (819) 762

-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948

SAMUEL LAFLECHE
HORNE ENVIRONNEMENT
Fonderie Horne

C.P. 4000

Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 5B6

CLIENT : 0061 DEMANDE : 1926
NUMERO DE COMMANDE: 39611

Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/08/13 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: SL
Cd P.A. Co Cr P.A DUREE Debit Fe
ug ug HEURE pied3/min ug
NO. DATE DU |L.D.R: 1 DATE |L.D.R: 5 DATE(L.D.R: 1 DATE [L.D.R: DATE|L.D.R: DATE|L.D.R: 20 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT |D.1.: ANALYSE |D. 1. : ANALYSE|D.I.: ANALYSE |D.1. ANALYSE[D.T.: ANALYSE|D.1.: ANALYSE
001 ALTSP1 419889 2021/07/30 81 8/18 15 8/18 8/18 23.87%* 8/13 52.06** 8/13 10400 8/18
002 ALTSP1 419890 2021/08/02 7 8/18 <5 8/18 8/18 24.02%*% 8/13 52.28% 8/13 2810 8/18
003 ALTSP1 419891 2021/08/05 <1 8/18 <5 8/18 8/18 23.83** 8/13 49,92** 8/13 930 8/18
004 ALTSP1 419892 2021/08/08 1 8/18 <5 8/18 8/18 23.97%% 8/13 50.99** 8/13 1370 8/18
005 ALTSP1 419893 2021/08/11 <1 8/18 <5 8/18 8/18 23.92%% 8/13 49.38** 8/13 860 8/18
LEGENDE ; ** - Analyse effectuée par le client

Procédure d’échantillonnage: F-003-1

Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.l. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 e
=1~«£,>~®~uzr
Méthodes d'analyse: o &=
pH — EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H ENV.96 FO2 (ASTM-D7035-16) \ @ 3

Conductivité — EAU H ENV.96.002 (SM2510)

Chiorure — EAU H.ENV,96.006 (SM4500 Cl-)

Matiéres en suspension — EAU H ENV 96.010 (SM2540D)
Fiuorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-)

Métaux -~ EAU H. ENV.11.048 (SM3125)

Béryllium — Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14)
Essai de Lixiviation H ENV.97 P17 (TCLP méthode EPA 1311)

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas tre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons is a I’analyse. Les résultats ont été corrigés pour le blanc d'analyse.

L’essai a été exécuté conformément au protocole spécifié sans modification.

Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) & partir de la date d'émission du certificat, & moins d'instruction écrite du client.

in

ot

\\\\

e
he

-
it

Form LEF0002 rev 2.6

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.




. CERTIFICAT D’ANALYSE

~SPFONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 3 DE 5
_|_ o _N Z 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
2 S Rouyn-Noranda (Québec) JOX 1E6 mounﬁmoxo:a
® . a
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 - )
(819) P ( ) Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 5B6
DATE: 2021/08/20 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1926
NUMERO DE COMMANDE: 39611 3
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/08/13 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: SL
K Mg Mn Mo Na Ni P.A. Pb P.A.
ug ug ug ug ug Hg ug
%. DATE DU |L.D.R: 50 DATE [L.D.R: 20 DATE|L.D.R: 5 DATEJL.D.R: 5 DATE[L.D.R: 1000 DATE|L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 1 DATE|
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT [D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE|D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419889 2021/07/30 160 8/18 810 8/18 74 8/18 25 8/18 <1000 8/18 195 8/18 3350 8/18
002 ALTSP1 419890 2021/08/02 90 8/18 220 8/18 20 8/18 12 8/18 <1000 8/18 28 8/18 372 8/18
003 ALTSP1 419891 2021/08/05 320 8/18 280 8/18 23 8/18 8 8/18 <1000 8/18 5 8/18 14 8/18
004 ALTSP1 419892 2021/08/08 110 8/18 90 8/18 13 8/18 6 8/18 <1000 8/18 18 8/18 68 8/18
005 ALTSP1 419893 2021/08/11 180 8/18 90 8/18 10 8/18 9 8/18 <1000 8/18 3 8/18 9 8/18
Procédure d’échantillonnage: F-003-1
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.l. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 , :\ﬁmﬁa_ﬂ\w\WJf
U =
Méthodes d'analyse: —,___ © AAW_ ﬂl/
pH — EAU H ENV,96.001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H ENV 96.F02 (ASTM-D7035-16) N 3
Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510) Béryliium — Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14) 3 Annfe-Claude Drouin §
Chiorure — EAU H ENV 96 006 (SM4500 CI-) Essai de Lixiviation H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311) gwo ./,
Matiéres en suspension - EAU H.ENV.96.010 (SM2540D) * K
Fl - EAU H.ENV.96 024 (SM4500 F-| =,
Métmc — EAU HENV 11048 (GM3125) | ﬂ'\m\\m@\\mw::__
AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
Les résultats ne se rapportent qu’aux échantilions is a | tyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L'essai a été exécuté conformément au protocole spécifié sans modification.
Les échantilions seront conservés pendant 30 jours (pour 'eau) et 60 jours (pour les solides)  partir de la date d’émission du certificat, 8 moins d'instruction écrite du client. Form LEF0002 rov 2.6

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont préséances aux données obtenues de fagon électronique.



CERTIFICAT D’ANALYSE

0‘ FONDERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle DEMANDEUR :  SAMUEL LAFLECHE PAGE 4 DE 5
_|_ O _N Z 218, av. Murdoch, bureau 100 HORNE ENVIRONNEMENT
VN Rouyn-Noranda (Québec) JOX 1E6 mom%mwmo_._o_sm
e .
Tél. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948 ks r
(819) P (819) Rouyn-Noranda, (Québec) JIX 5B6
DATE: 2021/08/20 CLIENT : 0061 DEMANDE : 1926
NUMERO DE_COMMANDE: 39611 )
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/08/13 NOM DE L ECHANTILLONNEUR: SL
Pous.t P.A. S Sb P.A. Se Te Ti V P.A.
ug Hg Hg Hg ug Hg ug
NO. | DATE DU  [L.D.R: 400 DATE |L.D.R: 1000 DATE{L.D.R: 1 DATE|L.D.R: 6 DATE |L.D.R: 10 DATE|L.D.R: 5 DATE|L.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT [D.I.: ANALYSE [D.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE |D.I.: ANALYSE[D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419889 2021/07/30 163800 8/16 7400 8/18 37 8/18 263 8/18 80 8/18 22 8/18 3 8/18
002 ALTSP1 419890 2021/08/02 67700 8/16 1700 8/18 6 8/18 17 8/18 10 8/18 11 8/18 <1 8/18
003 ALTSP1 419891 2021/08/05 92900 8/16 1200 8/18 <1 8/18 <6 8/18 <10 8/18 9 8/18 <1 8/18
004 ALTSP1 419892 2021/08/08 44100 8/16 1200 8/18 3 8/18 <6 8/18 <10 8/18 <5 8/18 <1 8/18
005 ALTSP1 419893 2021/08/11 40000 8/16 1600 8/18 <1 8/18 <6 8/18 <10 8/18 <5 8/18 <1 8/18
Procédure d’échantillonnage: F-003-1 W
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.l. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AlHA, Lab. ID 101926 .._.‘O&,;%m VM/WII
' (qp X
Méthodes d'analyse: ,,,, < /”
pH — EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H.ENV.96 F02 (ASTM-D7035-16) W Annie-Claude Drouin §
Conductivité — EAU H.ENV.96.002 (SM2510) Béryllium — Filtres H.ENV.15.F10 (ASTM-D7438-14) 'Y 2020-070 N
Chlorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 CI-) Essai de Lixiviation H.ENV.97 P17 (TCLP méthode EPA 1311) 2% _o
Matiéres en suspension — EAU H ENV 96 010 (SM2540D) i
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-) = QUEee,
Métaux — EAU H.ENV.11.048 (SM3125) s
AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
Les résultats ne se rapportent qu'aux échantilions is & I'analyse. Les résul ont été corrigés pour le blanc d'analyse.
L’essai a été exécuté conformsé au protocole spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) a partir de la date d’émission du certificat, »N.:o.:m d'instruction écrite du client. Form LEF0002 rev 2.6

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont présé aux d b de fagon électroni
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{_HORN

218, av. Murdoch, bureau 100
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E6

CERTIFICAT D’ANALYSE
‘_HOZ DERIE Laboratoire environnemental et hygiéne industrielle

SAMUEL LAFLECHE
HORNE ENVIRONNEMENT
Fonderie Horne

C.P. 4000

DEMANDEUR :

PAGE 5 DE 5

Tel. : (819) 762-7764 x2090 Télécopieur : (819) 762-1948

DATE: 2021/08/20

Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 5B6
CLIENT : 0061 DEMANDE : 1926

NUMERO DE COMMANDE: 39611 .
Filtre DATE DE RECEPTION : 2021/08/13 NOM DE L'ECHANTILLONNEUR: SL
In P.A.
ug
zo. 3 @>Hm DU |L.D.R: 1 DATE
ECH DESIGNATION PRELEVEMENT [D.I.: ANALYSE
001 ALTSP1 419889 2021/07/30 1570 8/18
002 ALTSP1 419890 2021/08/02 512 8/18
003 ALTSP1 419891 2021/08/05 44 8/18
004 ALTSP1 419892 2021/08/08 159 8/18
005 ALTSP1 419893 2021/08/11 20 8/18
Fin du certificat
Procédure d’échantillonnage: F-003-1 i
Abréviation: L.D.R = Limite de détection rapportée, D.1. = Degré d'incertitude (%), P.A. = Paramétre accrédité MDDELCC, AIHA = Paramétre accrédité AIHA, Lab. ID 101926 _:.\/M:(: m\ WJ.J.
1} =
Méthodes d'analyse: aa._ @: I/ﬂ
pH — EAU H.ENV.96.001 (SM4500 H+) Métaux — Filtres H ENV.96 FO2 (ASTM-D7035-16) N R
Conductivité — EAU H ENV.96.002 (SM2510) Béryllium — Filtres H ENV.15.F10 (ASTM-D7439-14) { Annie-Claude Drouin ,M
Chlorure — EAU H.ENV.96.006 (SM4500 CI- Essai de L H.ENV.97.P17 (TCLP méthode EPA 1311 -
Matiéres on suspension - EAU 1 ENV.96.010 (SM2540D) oot Sl v g@ re620-070 &
Fluorure - EAU H.ENV.96.024 (SM4500 F-) = o
Métaux — EAU H.ENV 11.048 (SM3125) \gmmwﬁ..:

AVERTISSEMENT: Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans |’

écrite du lab i

Les résuitats ne se rapportent qu’aux échantillons isal

L'essai a été exécuté conformément au protocole spécifié sans modification.
Les échantillons seront conservés pendant 30 jours (pour I'eau) et 60 jours (pour les solides) a partir de la date d'émission du nnaanup. a Eo_...m d'instruction écrite du client.

ont été no.inmm pour le blanc d'analyse.

La signature et le sceau de I'ordre des chimistes, confirme la validité du certificat. Les données sur ce certificat ont présé aux d

et

Form LEF0002 rev 2.6

de fagon éi
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